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Plusieurs systemes redox du type: Fe3+, Fe(III)-complexe, Cu2+, 
Cu(II)-complexe - meta-bisulfite de sodium (Na2S20 5), ont ete 
etudies, potentiometriquement et potentiodynamiquement en vue 
de la possibilite d'initier la polymerisation de l'acrylamide dans 
un milieu aqueux. A titre de complexant (reactifs de complexation), 
a ete utilise un ensemble d 'amines carboxyles avec un groupe 
iminodiacetique comme element principal, et on a pu constater 
!'influence de !'introduction de substituants nouveaux et surtout 
de nouveaux groupes iminodiacetiques, ainsi que !'influence de 
certaines particularites dans la structure ou de facteurs steriques 
sur la capacite des complexants a produire des complexes, et sur 
la stabilite des complexes ainsi formes. 

Dans toutes ces recherches on a remarque une dependance, 
en general reguliere et clairement manifestee, de la stabilite des 
complexes. Les methodes electrochimiques susmentionnees et !'elec
trolyse a potentiel contr6le ont permis de proposer le m ecanisme 
reactionnel le plus probable dans les systemes initiateurs. 

Several redox systems of the type: Fe3+, Fe(III)-complex, Cu"+, 
Cu(II)-complex - Na2S20 5, were studied using p0tentiodynamic 
and potentiometric techniques, in order to evaluate their potential 
to initiate acrylamide polymerisation in aqueous media. A group 
of carboxylate amines, with the iminodiacetate group as a basic 
structural unit, were used as complexing agents in order to follow 
the effect of the increased coordination ability resulting from the 
new substituents involved, especially the new iminodiacetate 
groups. In addition the effects of structural and steric factors on 
the ability of an agent to form complexes and on the strength of 
the resulting complexes were examined. 

In all cases a clear effect of the complex strength factor was 
found; electrolysis at controlled potential and electrochemical 
methods allow the most probable reaction mechanism of the 
initiator systems to be proposed. 

INTRODUCTION 

Les systemes redox pouvant initier la polymerisation d e monomeres 
vinyles presentent des avantages bien connus; une importance particuliere est 
a attribuer a ceux qui comprennent des complexes metalliques et non des 
cations metalliques libres, ou hydrates. Dans le cas des complexes, la partici-
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pation du cation metallique dans diverses reactions secondaires diminue1,2 

(comme par exemple les reactions de terminaison des chaines), la vitesse de 
la reaction entre les composants du systeme initiateur redox est plus regu
liere1,2, on peut operer a un pH initial plus eleve etc. 

En ce qui concerne les complexes metalliques, ceux de Fe3+ et Cu2+ sont 
d'une importance particuliere; ces cations peuvent se trouver, presque toujours, 
dans les systemes de polymerisati:on avec l'acrylamide(AA)(ils sont utilises 
comme catalyseurs pendant la production de AA par l'hydrolyse de l'acry
lonitrile(AN)et en meme temps comme inhibiteurs de polymerisation precoce 
du AA obtenue3, puis comme stabilisateurs du monomere au cours du stockage4, 
ils peuvent aussi se trouver dans le systeme en tant qu'impuretes des autres 
reactifs, de l'equipement, de l'eau etc.); il est done important de oonnaitre 
leur influence sur le cours de la polymerisation et les caracteristiques du 
polymere obtenu, et surtout de leur role dans l'ensemble de divers systemes 
initiateurs redox, pour que ceux-ci puissent etre utilisees comme systemes 
initiateurs principaux ou paraleles pour l'initiation de la polymerisation. 

Les methodes electrochimiques utilisees dans des recherches preliminaires 
se sont montrees utiles pour une selection rapide des systemes initiateurs redox, 
afin de prevoir leur efficacite, suivre la cinetique des processus redox dans le 
systeme initiateur ainsi que dans le systeme complet de polymerisation. 

TECNIQUE EXP1':RIMENTALE 

On a etudie six complexes de Fe3+ et Cu2+ separement et en presence de Na2S20 0 • 

Les complexes sont prepares par melange (equimolaires) de sel de Fe3+ et cu2+ 

[FeC13 • 6H20 (»Alkaloid« - p . a.); CuC12 · 2H20 (»Merck« - p. a.)] et des com
plexants correspondants [Acide iminodiacetique (IDA) (»Riedel« - p. a.); Acide 
N-(2-acetamino)-iminodiacetique (N-Ac AIDA) (»Riedel« - p.a.); Acide nitrilotriace
tique (NTA) (»Riedel« - p.a.); Acide 1,2-diaminocyclohexantetracetique (DACHTA) 
(»Riedel« - p.a.); Acide ethylendiamine-N,N.N',N'-tetracetique (EDTA) (»Merck« 
- p.a.) et l'acide diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentacetique (DTPA) (»Merck« 
- p . a.)]; Na2S205 est le produit de »Kemika« - p.a. Toutes les experiences ont 
ete realisees a l'eau bidistillee (conductivite: 3-5 · 10-4 Sim), sous un debit d 'azote 
tres purifie, a 30±0,1 °C, avec un equipement de »Tacussel« (Polarographe PRG 3, 
millivoltmetre ARIES 20 000, electrode tournante a disque et anneau, EAD 10 000 
- Pt/Pt, avec unite de commande ASSERVITEX). La polymerisation est suivie 
polarographiquement. On a utilise AA de »Merck« - p.a., deux fois recristallise a 
l'aide de benzene, TT = 84-85 °c. On a verifie qu'aucun des composants ne produit 
de modification dans les conditions de !'experience (temperature, temps, concentration, 
pH) et que les composants du systeme initiateur, employes separement, n'initient 
pas la polymerisation. La caracterisation des composants des systemes initiateurs 
ainsi que !'identification des processus se deroulant dans les systemes initiateurs 
redox ont ete effectuees a l'aide des techniques electrochimiques: potentiometrique, 
potentiodynamique et !'electrolyse a potentiel contr6le. Pour toutes les techniques 
electrohimiques, on a utilise une cellule electrochimique standard thermostatis<§e a 
svstemes a deux OU a trois electrodes (electrode de travail-Pt feulle, 0,5 X 0,5 cm; 
electrode auxiliaire-Pt feuille, 4 X 2 cm, et electrode de reference-electrode calomel 
saturee (ecs)). 

R1':SULTATS ET DISCUSSION 

Caracterisation des composants 

L'examen potentiodynamique de Fe3+ et des ions de Fe(III)-complexes, 
comme on peut le voir sur la fig. 1, montre !'existence des processus redox 
reversible du type Fe3+/Fe2+, c'est-a-dire Fe(III)-compl./Fe(II)-compl., et la 
dependance directe du potentiel du maximum du courant de reduction de la 
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Figure 1. Courbes de voltamperometrie cyclique des solutions equeuses de Fe3+ et certains de 
ses complexes, avec la concentration de 1,26 · 10-a mol/dm'; le pH de la solution de Fe+a est 
1,0, le pH des solutions de Fe(III)-complexes est de 3,0; electrolyte de support : 0,10 mol/ dm3 
KC!; v = 25 mV/s; Art= 0,50 cm•; le log des constantes de la stabilite des complexes correspon
dants est 12 : pour Fe(III)-IDA, 13,0; Fe(III)-NTA, 15,87; Fe(III) -EDTA, 25,16; Fe(III)-DTPA, 27,50. 

stabilite du complexe. (Les courbes de N-AcAIDA, DTPA et DACHTA ne 
figurent pas, car elles coincident ; la pie de reduction de N-AcAIDA est 
d 'environ 20 mV plus anodique que celui de NTA, et ceux de DTPA et 
DACHTA 30 a 40 mV plus cathodique que celui de EDTA). La difference du 
potentiels des maximums des courants de reduction des processus Fe3•/Fe2+ 

et Fe(III)-EDTA/Fe(II)-EDTA est de 600 a 650 mV ce qui implique une augmen
tation importante de la barriere energetique de reduction (de 58 a 63 kJ/mol). 
Les potentiels reversibles ainsi determines s'accordent bien avec des potentiels 
d'equilibre (fig. 2 et tableau I) mesures clans des solutions equeuses de Fe3+ 

et Fe(III)-IDA, N-AcAIDA et NTA. Cela signifie que dans les solutions aqueuses 
de ces complexes, consideres comme »moins stables«, le potentiel est controle 
par les processus redox Fe3•/Fe2+, Fe(III/Fe(II)-IDA, N-AcAIDA, NTA. Cepen
dant, les potentiels stationnaires mesures en presence des systemes Fe(III)/ 
/Fe(II)-EDTA, DTPA, DACHTA, different considE:rablement de leurs potentiels 
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Figure 2. Potentiels d'equilibre des solutions aqueuses de Fea+ et certains de ses complexes. 
avec la concentration de 6,3 · io-s mol/dm• ; t ~ 30 ± 0,1 •C . 

reversibles determines potentiodynamiquement, ce qui indique qu'a cause du 
deroulement lent des processus redox, c'est-a-dire de la faible valeur de leur 
courant d'echange, ceux-ci ne contr6lent pas le potentiel. 

L'examen potentiodynamique des processus redox des ions de Cu2• et de 
ses complexes, montre que leur reduction se deroule en deux etapes (Cu2·~Cu+ 

et Cu2+~Cu, fig. 3a et b)6. Le potentiel reversible du systeme Cu2•/Cu+ s'accorde 
bien avec le potentiel stationnaire mesure dans une solution aqueuse de Cu2+, 
tableau I. Tandis que les complexes Cu(II) les moins stables (Cu(II)-IDA, 
N-AcAIDA, NTA) montrent une reduction semblable en deux etapes des ions 
complexes-Cu(II) , avec un deplacement tres faible du potentiel du premier 
maximum du courant de reduction, les complexes stables de Cu2+ (Cu(II)-EDTA, 
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TABLEAU I 

Potentiels d'equilibre des solution aqueuses de: Fe3•, Fe(III)-complexes, cu2+, 
Cu(II)-complexes et Na2Sp5 

Solutions pH Eeq. , mV (ecs) aqueuses de: 

Fe3• 2,90 505 ± 5 (C* = 6,3 · 10-s M) 
Fe(III) IDA 3,90 455 
Fe(III)-N-AcAIDA 4,00 337 
Fe(III)-NTA 3,95 360 
Fe(III)-EDTA 3,90 315 
Fe(III)-DTPA 4,25 280 
Fe(III)-DACHTA 4,00 410 

Cu2+ 4,10 185 (C* = 6,3 · 10-5 M) 
Cu(II)-IDA 4,02 240 
Cu(II)-N-AcAIDA 4,00 305 
Cu(II) -NTA 3,98 250 
Cu(II)-EDTA 3,90 430 
Cu(II)-DTPA 3,65 335 
Cu(II)-DACHTA 3,90 355 

Na2S20 5 3.90 125 (C* = 7,4 · 10-4 M) 

* C - concentration 

DTPA, DACHTA) montrent un deplacement cathodique considerable du pre
mier processus de reduction reversible (plus de 500 m V) . 

L 'examen potentiodynamique de l'autre composant du systeme initiateur, 
le reducteur, Na2S 20 5, a montre, par contre, un comportement tout a fait 
irreversible; une oxydation irreversible a environ 0,60 V(ecs) et une reduction 
aussi irreversible a -0,85 V(ecs) (fig. 4) . Less processus de reduction et d 'oxy
dation apparaissent independent l'un de l'autre, et ne dependent regulierement 
que de la concentration de Na2S20 5 (courbes 1 et 2). Le potentiel stationnaire 
pour les processus redox dans la solution aqueuse de Na2S20 5 est de 0,12 a 
0,13 V(ecs).* 

Les dependances des r esultats potentiodynamiques et potentiometriques 
montrent que les systemes Fe3+, Cu2• et leurs complexes les moins stables ont 

* Cela veut dire que le potentiel d 'equilibre mesure de 0,12 ± 0,13 V n'est pas 
uniquement determine par un processus reversible d'oxydo-reduction donne: Ox + 
+ e ~Red. Le mecanisme d'exydation et de reduction des ions HSOa- qui se forment 
dans une solution aqueuse de Na2S20 5 et existent, sous des conditions determinees, 
dans les deux formes tautomeres~, n 'est pas l 'objet de recherches dans ce travail. 
Nous pouvons citer les equations suivantes qui presentent les processus revarsibles 
possibles: 

HS03- + H+ + e ;:== 1/2 Spl- + 1/2 Hp 

cspr ;:== 2so2.- ) 

HS03- - e ;:== 1/2 S20 6
2- + H+ 

sor - e ;:== S03.- ;:== 1/2 Sp6
2• 

Il parait que le comportement d 'oxydo-reduction des ions Hso~- est un processus 
electrochimique et chimique rarement complexe qui merite une attention particuliere. 
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Figure 3. Courbes de voltamperometrie cy clique pour le systeme: [Cu>+] = 1,26 · 10-• mol/dm•; 
pH = 2,80; !'electroly te support: 0,10 mol/dm• KC! ; a) pour le premier processus redox rever
sible (sans formation de d epot de Cu-metal) et b) dans un domaine de potentiel un peu plus 

large, a vec la formation de depot de Cu-metal; v = 25 mV/s; Art= 0,50 cm•. 

des potentiels reversibles plus positifs que celui caracteristique pour les pro
cessus redox dans la solution aqueuse de Na2S20 5 (tableau I) ce qui signifie 
qu'il existe une possibilite thermodynamique pour l'existance des r eactions 
redox dans ces systemes initiateurs ; tandis que les potentiels reversibles pour 
les processus redox des complexes metallique stables ont des valeurs beaucoup 
plus negatives que celles pour Na2S20 5, de sorte que les processus redox dans 
ces systemes initiateurs deviennent thermodynamiquement impossibles. Cela 
est bien confirme aussi dans les exemples concrets de polymerisation, par 
l 'nitiation, l'absence d'initiation de polymerisation ou bien par une cinetique 
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Figure 4. Courbes de voltamperometrie cyclique du comportement r edox de la solution aqueuse 
de Na,s,o, : 1) 2,10 · 10-s et 2) 3,15 · 10-• mol/dm•; pH= 3,70 ; ! 'electrolyte de support: 0,10 mol/dm• 

KC!; v = 25 mV/s ; A Pt = 0,50 cm2. 

correspondante. (Les experiences presentees par les courbens 5, sur les figures 
6 et 7 peuvent servir d 'illustration). 

Systemes ci Fe3+, Fe(III) -complexes 

Sur la figure 5 sont presentees les dependances E-t(I = O)pour les systemes 
Fe3+, Fe(III)-compl. - Na2Si05• Le potentiel initial (a t = 0), qu'on obtient en 
moins d'une seconde lors du melange avec Na2S20 5 est algebriquement inferieur 
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Figure 5. V a riation en fonction du temps du potentiel pour divers systemes initiateurs : [Fe•+] 
ou [Fe(III) -complexe] = 6,30 · 10-• mol/ dm• ; [Na2S20 5] = 7,40 · 10-• mol/dm•; t = 30 ± 0,1 •C. 

en presence de Na2S20 5 a ce qu'il est en l'absence de Na2S20 5, figure 2. Cela 
indique une reduction instantanee de Fe3+ OU Fe(III)-complexe ainsi qu'une 
diminution du rapport Fe3+/Fe2+. La remontee du potentiel jusqu'a la valeur 
stationnaire est interpretee en admettant une reoxydation de l'ion m etallique. 
Pour demontrer l'existance de cette reoxydation on a realise plusieurs expe
riences; une premiere constatation indique qu'une quantite relativement petite 
de Fe3+ ou Fe(III)-complexe peut »Consommer« des quantites considerables de 
Na2S20s. 
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Figure 6. Variation en fonction du temps du potentiel des sy stemes : 1) Fe(III)-IDA, 2) la solution 
aqueuse de Na2S 20 5, 3) Fe(III)IDA - Na2s,o,, 4) Fe(III)-IDA - Na2S , 0 5 - AA et 5) d e pendance 
de la conversion de AA avec le temps, suivie polarographiquement, pour le systeme: Fe(III)-IDA 
- Na2s2o 5 - AA; [AA] = 0,40 mol/ dma; [Fe(III) -IDAJ = 6,30 · 10-• et [Na2S 20 5J = 7,40 · 10-• mol/dma. 

Suivons maintenant les variations des potentiels dans divers systemes 
initiateurs ainsi que dans les systemes de polymerisation correspondants, dans 
des conditions equivalentes. En effect, les systemes a Fe3+ et Fe(Ill)-IDA pre
sentent un comportement semblable et il serait assez caracteristique si l'on 
comparait les systemes a Fe(III)-IDA et Fe(III)-EDTA, c'est-a-dire les systemes 
a complexe le moin stable et a complexe stable (figures 6 et 7). 

On voit que si l'on ajoute Na2S20 5 dans la solution aqueuse de Fe(III)-IDA 
(fig. 6), il resulte une baisse rapide du potentiel, ce qui correspond a une 
reduction momentanee de Fe(III)- IDA, et ensuite a une remontee du potentiel 
jusqu'a une valuer limite proche de celle du point de depart stationnaire, ce 
qui s'explique par lar reoxydation de Fe(II)-IDA. Oans le systeme complet de 
polymerisation, le changement du potentiel est analogue, (courbe 4), a la 



210 M . CVETKOVSKA ET AL. 

5•• 

~~t 
. - +N•252•5 

4•• ...... _ ----- - - - - - _G) 
........,_ " .. (J) 

1l<t' CJ 
f--- .... V) 

'-- +N•252•5 > 
-E .. •• UI 

3H ,. c: 
-s:? 
t 
(J) 
:::,. 

4• c: 
8 
~ 

2•• 2• 
@ 

----- ~ 
5 • @ 

• 51 IH 151 2H 

t,min 

Figure 7. Variation en fonction du temps du potentiel des systemes: 1) Fe(III)-EDTA, 2) la 
solution aqueuse de Na2S 20 5, 3) Fe(III)-EDTA - Na2S 20 5, 4) Fe(III)-EDTA - Na2S 20 5, - AA et 
5) d e pendance de la conversion de AA du temps, suivie polarographiquement, pour le systeme: 
Fe(nn-EDTA - Na2S205 - AA ; [AA] = 0,40 , [Fe(III)-EDTA] = 6,30 . 10-5 et [Na,s,o, ] = 7,40 . 10-• 

mol/dm•; pH = 3,0. · 

difference, que la baisse du potentiel est au debut plus manifeste, et avant 
la remontee, plus rapide, la courbe passe par un minimum profond. On con
state un tres bon accord entre les potentiels limites dans les systemes d'ini
tiation et de polymerisation, ainsi que celui de la conversion limite (courbes 
4 et 5, fig. 6) Si on le compare ensuite avec le comportement du systeme a 
Fe(III)-EDTA (fig. 7; ou les marques des courbes sont identiques) , on peut 
conclure que dans le systeme Fe(III)-EDTA - Na2S20 5, le processus redox ne 
se deroule pas et les radicaux ne se creent pas non plus, l'initiation de polyme
risation etant absente. Cette interpretation est confirmee potentiodynamique
ment; quand a la 150 minute environ sont verifies les processus caracteristiques 
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Figure 8. Variation en fonction du temps du potentiel des systemes: 1) (Na2S 20 5 - Fe(III)-IDA) + 
+ AA (additionne epres 160 min) + nouvelle quantite de Na,S20 5, additionnee apres 200 min; 
2) Na,S20 5 + (AA + Fe(III)-IDA) (additionnes apres 60 min); 3) (AA + N 2S 20 5) + Fe(III)-IDA 
(additionnee apres 200 min); [AA) = 0,40, [Fe(III)-IDAJ = 6,30 • 10-s et [Na2S 20 5J = 7,40 · io-• 

mol/dm3; pH= 3,0. 

pour Na2S20 5 et les ions Fe(III)-complexes dans les deux systemes initiateurs, 
il est constate, dans le systeme Fe(III)-IDA- Na2S205 absence de Na2S20 5 et 
conservation pratiquement quantitative de Fe(III)-IDA initial, tandis que le 
systeme Fe(III)-EDTA - Na2S20 5 montre des concentrations inchangees des 
deux composants. La courbe 1 de la figure 8 le confirme egalement. Apres 
l'obtention du potentiel limite pour la reaction entre les composants du systeme 
initiateur, on a ajoute de l'AA et au bout de 50 minutes il n'y avait pas de 
polymere. Cependant, si on ajoute une nouvelle quantite de Na2S20 5, la polyme
risation commence pratiquement aussit6t et les variations du potentiel sont 
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Figure 9. Variation en fonction du temps du potentiel du systeme Fe(III)-IDA (6,30 · 10-; 
mol/dm•) - Na2S 20 5 (7 .40 · 10-• mol/dm•). Apres chaque retour au potentiel d'equilibre, proche 

de celui de Fe(III) -IDA (cca 450 mV), on a ajoute une nouvelle quantite de Na2S20 5• 

analogues a celles correspondant au systeme de polymerisation represente 
sur la figure 6. En interpretant la figure 8 il faut souligner la courbe 3. Elle 
montre que la solution de AA et Na2S205 est stable pendant 200 minutes, 
c'est-a-dire que les deux composants au bout de cette duree ne changent pas 
leur reactivite. Pour confirmer le mecanisme de reoxydr.tion, il est interessant 
de mettre l'accent sur l'experience representee sur la figure 9. On voit bien 
que le caractere du changement du potentiel se repete plusieurs fois si apres 
l'achevement de chaque cycle on y ajoute seulement Na2S20 5• (Les petites diffe
rences resultent des diverses quantites de Na2S20 5 ajoutees). 

En ce qui concerne la confirmation du mecanisme de reoxydation, les 
experiences representees sur les deux figures suivantes sont probablement les . 
plus interessantes. 

La figure 10. represente la dependance du courant de reduction de Fe(III)
-IDA par rapport au temps, a un potentiel de 100 mV environ plus cathodique 
que le potentiel de reduction de ces ions determines potentiodynamiquement 
a l 'aide d 'un electrode a disque de platine tournant a une vitesse de 942,5 rad/s. 

La courbe 1 represente le courant de reduction des ions de Fe(III)-IDA 
dans le systeme initiateur, et la courbe 2, dans le systeme de polymerisation. 
A la difference de la courbe 1, la courbe 2, montre une reduction plus rapide 
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Figure 10. Dependence en fonction du t e mps du courant de r eduction d e Fe(III)-IDA a un 
potentiel de 0,10 v (ecs), a l'aide d'une electrode a disque de platine tournant dont la surface 
est de 0,125 cm2 et la vitesse de rotation de 942,5 r ad/s; t · = 30 •C ; l' electroly te de support: 0,10 
mol/dm• KC! ; [Fe(III)-IDA] = 6,30 . 10- s mol/dm•; pH = 2,60 - 3,00 ; 1) [Na,S, O;) = 7,40 . 10- • 
mol/dm•; (*) une nouvelle quantite de Na,S20 5 (7,40 · 10- • mol/dm•) est additionnee et 2) Na 2S 20 , 

(7,40 · 10- • mol/dm' ) et AA (0,40 mol/dm•). 

et une reoxydation plus lente et incomplete. Le plus b~s degre de reoxydation 
resulte probablement de la consommation de Na2S20 5 dans d'autres reactions, 
tandis que la r eduction la plus rapide, le minimum plus marque du courant 
et le minimum du potentiel encore plus marque pour une solution non 
melangee et un systeme de polymerisation, discute sur la figure 6, pourait 
etre explique comme suit: les ligands qui s'oxydent facilement en presence 
de metaux de transition forment souvent des complexes avec les ions metal
liques et leur forme oxydee. Ces complexes peuvent se decomposer. Pour la 
reduction de Fe3+ avec du bisulfite, le mecanisme suivant a ete propose7•8• 

a b 

HS03- + Fe3+ :;::= [HS03- · Fe3+] ~ [HS03· · Fe2+] :;::= HS03· + Fe2+ 
a b' 

I II 

La reduction plus rapide en presence du monomere pourrait etre attribuee 
a !'influence du monomere sur la vitesse de degradation du complexe inter
mediaire II, r esultat de la r eaction entre le monomere et les radicaux HS03'. 
Tant que le monomere est present cette reaction de son activation serait domi
nante, de sorte que la reoxydation pourrait se manifester alors meme qu'une 
partie considerable du monomere eut ete consommee. 

Sur la figure 11 sont comparativement representes le courant d 'oxydation 
des ions HSQ3- (courbe 1) et le courant de r eduction des ions de F e(III)-IDA 
(courbe 2). Nous avons deja dit que le processus d 'oxydation de la solu t ion 
aqueuse de bisulfite apparait a 0,60 V(ecs) environ, de sorte que le courant 
d'oxydation des ions HSQ3- est suivi a environ 0,75 V(ecs). A ce potentiel se 
ileroule cependant aussi le processus d 'oxydation Fe(II)/Fe(III)-IDA, de sorte 
oue le courant a ce potentiel est resultat des deux processus d 'oxydation, 
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Figure 11. 1) Courant d'oxydation des ions HS03-, ainsi que celui des ions de Fe(II)-IDA formes 
au 0,75 V (ecs); [Na2S 20 5] = 1,50 • 10- a et [Fe(III)-IDA] = 1,26 · 10- • mol/dm'; pH = 2,90 ; w = 942,5 
rad/s; A pt= 0,125 cm• ; (*) Fe(III)-IDA additionne; (**) u ne nouvelle quantite de Na2S20 5 addi
tionnee. 2) Courant de reduction de Fe(III)-IDA a 0,10 V (ecs) dans le systeme initiateur: 
Fe(III)-IDA (6,30 · 10- s mol/dm' ) - Na2S 20 5 (7,40 · 10-• mol/dm•); pH = 2,60; w = 942 ,5 rad/s; 

A rt = 0,125 cm2; (*) nouvelle quantite de Na, S20 5 additionnee. 

tandis que le courant a 0,10 V(ecs) correspond exclusivement a la reduction 
de Fe(III)-IDA. C'est ainsi que l'augmantation rapide du courant sur la courbe 
1 correspond a l'apparition des ions de Fe(II)-IDA, c'est-a-dire a la reduction 
des ions de Fe(III)-IDA (courbe 2), et le processus de reoxydation correspond 
a la baisse de la concentration de Fe(II)-IDA et de HS03- . Apres que la valeur 
du courant ait atteint le minimum (courbe 1), on constate l 'absence de Na2S205, 

tandis qu' a la valeur maximale du courant (courbe 2), on decele la presence 
de Fe(III)-IDA. Les memes processus se repetent si l'on ajoute une quantite 
fraiche de Na2S20s. 

Toutes les experiences exposees ci-dessus montrent clairement le de
roulement d'un processus de reoxydation lie aux proprietes de Na2S20 5 • 

· Na2S20 5, en raison de sa structure asymetrique, 0 28 - ·so3, et de sa liaison 
S-S plus faible, dans une solution aqueuse, dans l'intervalle des concentrations 
examinees, produit l'equilibre des deux formes tautomeres, -o-S-0-H-:-"" 

o- II 
I o 

;;:=H-S=0,9•10 de sorte que sa solution aqueuse (comme dans le cas de 802 

II 
0 

et des sulfites) peut posseder des proprietes de reduction ou d'oxydation, 
puisque dans une des formes le soufre a la valence +4, et dans l 'autre, +6. 
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Les mecanismes reactionnels les plus probables sont proposees ci-dessous: 
Quelques-unes des plus importantes reactions possibles dans une solution 
aqueuse des composants du systeme initiateur* 

1 
820 5

2- + HOH~ 2HS03-

o-
2 I 

-o-S-0-H~H-S= 0 
II 2

' !I 
0 0 

4 + 3a 3 3b 
HS03- + Fe3+ ~ [HS03- · Fe3+] ~ [HS03" · Fe2• ] ~ HS03· + Fe2+ 

3a' 3b' 

4 
2 HS03° ~ S206

2- + 2 H+ 

6+ 5 
HS03- + Fe2+ ~ Fe3+ + SQ2-,- + OH-

.} 
1/2 S2042-

La reduction suit la reaction 3 durant laquelle se forment les radicaux HS03" 
responsables de l'initiation de la polymerisation de l'AA. En l'absence d'un 
accepteur de radicaux, (monomere), la reaction 3 peut se derouler en sens 
contraire, cependant la reaction 4 est plus probable, c'est-a-dire la recombi
naison des radicaux primaires, ce qui est d'une certaine maniere demontre 
par la constatation d'une baisse de pH du milieu . reactionnel. 

La reaction 5 est proposee pour la reoxydation des ions de Fe2
• . En 

plus de ce qui est presente ci-dessus, le fait que le systeme Fe2+ - Na2S20s 
initie la polymerisation de AA confirme le deroulement de cette reaction. 
A savoir , la solution de Fe2+, purifiee des traces Fe3+, pendant 24 heures, par 
pre-electrolyse, au potentiel de reduction de Fe3+, sous un courant d'azote tres 
purifie melangee avec Na2S20 5, initie pratiquement aussit6t le polymerisation 
de AA. On constate l'apparition de polymere a la seconde ou troisieme minute 
apres le melange des composants du systeme initiateur. Nous pensons done que 
l'anion radical S02 ~-est, dans ce cas, Tesponsable de l'initiation et non pas le 
radical HS03", forme dans la reaction 3, a la suite de l'oxydation rapide d'une 
certaine quantite de F 2+ en Fe3+. 

Selon les equations proposees, la forme S(4+ )est responsable de la 
reduction, et forme a S(6 +)de la reoxydation. 

Cependant, l 'experience ayant ete realisee en milieu acide, les reactions 
proposees etant monoelectroniques ,il est tres probable que les deux formes 
tautomeriques, HS03-, possedent une action oxydo-reductrice. En milieu 
alcalin, le mecanisme serait un peut different (les deux formes passent a 
l'ion so32- de sorte que Na2S20 5 possede exclusivement une action de reduction, 
et si l 'on remarque un certain processus de reoxydation, l'interpretation en 

* Les reactions sont proposees pour les ions Fe3+; cependant, comme les autres 
systemes etudies presentent un comportement semblable et qu'il s'agit de complexes 
1 : 1 relativement faibles, il est probable que les reactions soient analogues. 
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serait recherchee dans l'action des radicaux OH· qui auraient pu se former 
par la decomposition de l'eau sous l'action des anions radicaux 803-:--, formes 
dans le processus de reduction). 

Systemes cl Cu2+, Cu(II) -complexe 

En ce que concerne les systemes a Cu2+ et ses complexes, les conclusions 
sont analogues a celles obtenues pour les systemes a Fe3+ et ses complexes. 
Cela est confirme aussi au cours de l'examen de la cinetique de la polyme
risation de AA, initiee au moyen des systemes correspondants : Na2S20,-Cu2+, 
Cu(II)-complexe, laquelle s'accord,e bien avec !'observation des variations de 
potentiel dans les systemes initiateurs correspondants (fig. 12). 

c~-N-Ao-A ••A+N•2S2•s 
(,1H=l,7f) · 

2H 

1•• 
s• , .. 15• 2H 259 lH . · 359 ·t;min 

Figure 12 Variation en fonction du temps du potentiel pour les divers systemes initiateurs: 
[CuH, Cu(II)-complex e] = 6,30 · 10- s et [Na2S20 5] = 7,40 · . 10-• mol/dm'; t = 30 •C. 

Les examens potentiodynamiques de Cu2+ et des ions Cu(II)-complexes 
montrerent la possibilite de leur reduction electrochimiqu e a deux degres, 
bien que pour des raisons thermodynamiques, HS03- ne puisse participer qu'a 
une reduction monoelectronique du Cu2+ et ses complexes les plus faibles . 
Cela signifie que !'initiation se fait aux depens des radicaux HS03• formes 
au cours de la r eaction: 11 

Cu2+ (ion Cu(II)-complexe) + HS03- ~Cu+ (ion Cu(I)-complexe) + HS03• 

La remontee du potentiel dans ce cas, plus rapide dans un systeme a 
ions Cu2+ libres, et lente dans un systeme a ions Cu(II)-complexes, pourrait 
s 'interpreter de meme par un processus de reoxydation, Cu+ (ion Cu(l)-com
plexe) ~ Cu2+ (in Cu(II) -complexe), cependant en raison du caractere a plu-
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sieurs etapes, clairement indique, par la polymerisation, en presence d'ions 
Cu(II)-complexes, il est plus probable qu'il s'agisse des processus suivants: 
les ions Cu+ seuls n'existent pas en solution aqueuse et ils se dismutent 
immediatement selon I' equation: 2 Cu+ ~ Cu2+ + Ou, avec une constante: 
k = ([Cu2+]/(Cu+]2) = 106 dm3/mol,8 (dismutation quantitative). Ce processus 
est tres rapide pour les ions libres de cuivre, c'est pourquoi la remontee du 
potentiel est aussi rapide, et sur la courbe de conversion en suivant le pro
cessus de polymerisation, on n'apercoit qu'une seule etape. Pour les ions 
Cu(I)-complexes, ce processus est probablement plus lent et cela pourrait 
expliquer la presence de plusieurs etapes sur les courbes de polymerisation 
ainsi que la remontee lente du potentiel dans les systemes initiateurs corre
spondants. 

CONCLUSIONS 

On a examine plusieurs systemes du type: Fe3 ', Fe(III)-complexe, Cu2+, 
Cu(II)-complexe - Na2S20 5 comme initiateurs redox de la polymerisation 
de AA. 

Les techniques electrochimiques utilisees : potentiometrie, potentiody
namique et electrolyse a potentiel controle, se sont montrees convenables pour 
un tel type de recherches et ont permis de constater et de proposer un meca
nisme de reoxydation dans ce type de systemes. On peut done diminuer 
considerablement la concentration du cation metallique sans que cela se 
reflete sur l'efficacite du systeme irnitiateur, c'est-a~dire- la concentration 
des radicaux que ce dernier assure. D'autre part, cela affaiblit la probabilite 
de sa participation dans diverses reactions secondaires, ce qui se reflete sur 
le cours du processus et les caracteristiques du polymere obtenu. 

Un autre point important, surtout significatif pour l'AA, a cause du degre 
eleve de sa toxicite, est la possibilite que la reaction s'acheve pratiquement, 
en ajoutant successivement un seul composant du systeme initiateur {Na2S20 5) . 
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SAZETAK 

Elektrohemijska ispitivanja redoks sistema: Fe3+, Fe(lll)-kompleksi, Cu2• , 

Cu(II)-kompleksi - Na2S205, za iniciranje polimerizacije akrilamida u vodenoj sredini 

M. Cvetkovska, T . Grcev i Gj. Petrov 

Potenciometrijska i potenciodinamicka metoda koriScene su za ispitivanje vise 
redoks sistema tipa : Fe3+, Fe(Ill)-kompleks, Cu2+, Cu(II)-kompleks - meta-bisulfit 
natrijuma (Na2S20 5) u cilju sagledavanja mogucnosti da se upotrebe za iniciranje 
polimerizacije akrilamida u vodenoj sredini. Za kompleksovanje, izabrana je grupa 
karboksiliranih amina, sa iminodiacetatnom grupom kao osnovnom strukturnom jedi
nicom, i sa mogucnoscu sagledavanja uticaja uvodenja novih supstituenata, a posebno 
novih iminodiacetatnih grupa ili nekih osobenosti strukture ili sterickih faktora na 
sposobnost gradenja komplekasa, kao i na stabilnost tako nastalih komplekasa. 

Konstatovan je jasno izrazen, pravilan, uticaj stabilnosti kompleksa na moguc
nost i efikasnost iniciranja. 

Pomenute elektrohemijske metode, kao i elektroliza kod zadatog potencijala, 
omogucile su predlaganje najverovatnijeg reakcijskog mehanizma za ispitivane ini
cijatorske sisteme. 




