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RESUMO 

 

BRUSTOLIN, Juliane Priscila. Pulpectomias em dentes decíduos realizadas por estudantes de 

odontologia ï Estudo prospectivo. 50 f. Dissertação (Mestrado) ï Faculdade de odontologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 

 

Este estudo prospectivo com base universitária buscou avaliar as taxas de sucesso clínico e 

radiográfico e fatores associados às falhas presentes em pulpectomias realizadas em dentes 

decíduos, por alunos de graduação de uma instituição de ensino. A amostra de conveniência 

foi composta por pacientes com idade entre 3 e 10 anos que buscaram atendimento na 

instituição e necessitavam de tratamento endodôntico. Os dados referentes ao tratamento 

como, por exemplo, tipo de dente envolvido (anterior ou posterior), condição clinica do dente, 

diagnóstico pulpar, utilização de EDTA após o preparo químico-mecânico, uso de medicação 

intra-canal, técnica utilizada para obturação do canal, qualidade da obturação realizada, tipo 

de material restaurador elegido (RC, CIVRM), número de avaliações e o tempo de consulta 

clínica foram coletados por um único avaliador em um prontuário específico para o 

procedimento endodôntico. Ainda, fatores potencialmente associados à falha do tratamento 

endodôntico também foram investigados incluindo sexo (feminino ou masculino), idade, 

Índice de Placa Visível (IPV) e Índice de Sangramento Gengival (ISG), número de dentes 

cariados, perdidos ou obturados (CPOD) e ainda o comportamento da criança durante o 

atendimento. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier com teste de log-rank foi utilizada para 

analisar a longevidade das pulpectomias (p<0.005). Um total de 81 pulpectomias realizadas 

em 62 crianças com idade media de 5.6 anos (+-1.5) foram incluídas nas análises. A 

sobrevida das pulpectomias alcançou 62,9% aos 12 meses de acompanhamento, com taxa de 

falha anual (TFA) de 28,9% sendo que, a maioria das falhas ocorreu entre o primeiro e o 

terceiro mês de avaliação (p<0.001). Dentes restaurados com resina composta apresentaram 

maior longevidade do que aqueles tratados com cimento de ionômero de vidro resinoso 

(p=0.006). O uso de duas ou mais sessões para a realização do tratamento endodôntico 

resultou em mais falhas (p=0.028). Pacientes com gengivite (ISG>20%) apresentaram mais 

falhas nas pulpectomias (p=0.006). Não foi encontrada diferença estatística em outros 

parâmetros clínicos e individuais investigados. As pulpectomias realizadas em dentes 

decíduos por estudantes de graduação apresentaram baixa taxa de sucesso. 

Palavras chave: Tratamento Endodôntico. Pulpectomia. Dentes Decíduos.  
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ABSTRACT 

 

BRUSTOLIN, Juliane Priscila. Pulpectomias em dentes decíduos realizadas por estudantes de 

odontologia ï Estudo prospectivo. 50 f. Dissertação (Mestrado) ï Faculdade de odontologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 

 

This prospective university-based study aimed to evaluate the success rate and factors 

associated to failure of pulpectomies performed in primary teeth by undergraduate students. 

The convenience sample comprised patients aged 3 to 10 years who were under care in the 

institution and underwent primary tooth pulpectomies. Treatment-related data, such as type of 

tooth involved (anterior or posterior teeth), presence of dental pain, tooth status, pulp 

diagnosis, EDTA treatment after chemic-mechanical preparation, use of intra-canal 

medicament, technique used for endodontic filling, quality of endodontic obturation, type of 

restorative material used (CR; RMGIC), number of appointments and consult time were 

collected by a single evaluator on a specific chart for endodontic procedure. Also, Factors 

potentially associated with treatment failure were also investigated, including gender (male; 

female), patient age, Visible Plaque (VPi) and Gingival Bleeding (GBi) index, decayed, 

missed and filled teeth (dmft), and child behaviour. KaplanïMeier survival curve with log-

rank test was used to analyze the longevity of pulpectomies (p<0.005). Lastly, 

81pulpectomies placed in 62 children (5.6 °1.5 years) were included in the analysis. The 

survival of restorations reached 62.9% up to 12 months of follow-up, with overall annual 

failure rate (AFR) of 28.9%, and the majority of the failures occurred in the first 3 months 

(p<0.001). Teeth restored with composite resin presented more longevity than those teeth 

restored with RMGIC (p=0.006). The use of two or more sessions to perform the endodontic 

treatment resulted in more failures (p=0.028). Patients presenting gingivitis (GBI>20%) 

experienced more failures in their pulpectomies (p=0.006). There were no significant 

differences for the others individual and clinical parameters tested. The pulpectomies of 

primary teeth performed by undergraduate students presented low success rates. 

 

Keywords: Root Canal. Pulpectomy. Primary Teeth. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A incorpora­«o de medidas preventivas em sa¼de bucal provocou uma redu­«o na 

preval°ncia da doen­a c§rie na popula­«o, entretanto, ela ainda ® considerada um problema de 

sa¼de p¼blica no Brasil (BRASIL, 2011). Neste contexto, a manuten­«o dos dentes dec²duos 

em condi­»es saud§veis at® o per²odo de esfolia­«o fisiol·gica ® considerada um desafio para 

o cl²nico odontol·gico infantil (GUEDES-PINTO; DUARTE, 1998). 

A indica­«o do tratamento endod¹ntico para os dentes dec²duos ® dada basicamente 

frente a inflama­»es pulpares irrevers²veis ou necroses pulpares, provenientes de 

traumatismos dento-alveolares ou da doen­a c§rie (BARCELOS et al., 2012). Para tanto, 

havendo a exist°ncia de edema, f²stula ou mobilidade incompat²vel com tempo de ris·lise, 

al®m de observa­«o radiogr§fica quanto ¨ presen­a de patologias radiculares, o tratamento 

endod¹ntico radical ® recomendado (TOGOO et al., 2012). 

A terapia endod¹ntica tem por objetivo a recupera­«o do dente em seus aspectos 

funcionais, a total elimina­«o dos microrganismos dos canais radiculares e preven­«o de 

subsequente reinfec­«o (ESPĉNDOLA et al., 2002; GABARDO et al., 2009). Ainda, ressalta-

se sua import©ncia devido ¨ capacidade de prevenir problemas est®ticos, funcionais e 

ortod¹nticos, al®m de permitir a perman°ncia do pr·prio dente da crian­a tornando-se uma 

alternativa mais biol·gica do que a op­«o prot®tica (KRAMER et al., 2000). 

O tratamento endodôntico radical conhecido como pulpectomia, consiste na remoção 

completa do tecido pulpar coronário e dos canais radiculares (AAPD, 2001). Neste, utiliza-se 

do preparo químico-mecânico que, através de instrumentos endodônticos, de soluções 

irrigadoras e auxiliares, promove a limpeza e modelagem dos canais radiculares (LOPES; 

SIQUEIRA, 2004). Ainda, salienta-se a necessidade da utilização das soluções irrigadoras 

associadas às soluções quelantes em virtude da capacidade das mesmas de remoção da smear 

layer e abertura dos túbulos dentinários que facilitam a penetrabilidade dos medicamentos 

endodônticos e pastas obturadoras, posteriormente utilizadas (BARCELOS et al., 2012; 

GÖTZE et al.,2004). 

Por®m, na presen­a de necrose pulpar com ou sem les«o apical, ou na regi«o de furca, 

n«o somente a luz do canal apresenta-se infectada, mas tamb®m os t¼bulos dentin§rios e 

ramifica­»es que comp»em o sistema radicular (ASSED et al., 1996). Na denti­«o dec²dua 

esta contamina­«o parece ser ainda mais acentuada em virtude das in¼meras ramifica­»es e 
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canais acess·rios que a estrutura radicular apresenta (ALACAM, 1992). Deste modo, muitas 

vezes as t®cnicas qu²mico-mec©nicas utilizadas durante o preparo cavit§rio n«o s«o suficientes 

para a elimina­«o completa dos microrganismos que permanecem vi§veis mantendo o 

processo infeccioso (WALTIMO et al., 2003). 

Sendo assim, tem-se sugerido uma desinfec­«o adicional, proposta pela utiliza­«o de 

um material com capacidade antimicrobiana a fim de que este contribua para a redu­«o de 

microrganismos e proporcione um reparo para os tecidos periapicais e perirradiculares 

(HOLLAND et al., 1999). A escolha deste material, segundo Leonardo et al. (2007), deve ser 

baseada na capacidade do mesmo em eliminar microrganismos, neutralizar produtos t·xicos, 

prevenir a recorr°ncia de infec­»es no canal radicular e favorecer o processo de repara­«o 

tecidual. 

Em virtude das peculiaridades que a denti­«o dec²dua apresenta como a proximidade 

com o germe do permanente sucessor, o processo de reabsor­«o fisiol·gica e as altera­»es 

din©micas no seu §pice os materiais obturadores de dentes dec²duos devem apresentar outras 

propriedades al®m da capacidade de desinfec­«o radicular (NADKARNI; DAMIE, 2000). 

Portanto, para ser considerado ideal este material deve mostrar um grau de reabsor­«o 

semelhante ao da raiz do dente sucessor, ser inofensivo aos tecidos periapicais e ao germe do 

dente permanente, ser reabsorvido quando extravasado, possuir propriedade antiss®ptica, ser 

inserido com facilidade e aderir ¨s paredes dos condutos radiculares, ser facilmente removido, 

se necess§rio, ser radiopaco e n«o pigmentar o dente (THOMAZ et al., 1994). 

Contudo, ainda n«o foi desenvolvida uma ¼nica pasta capaz de preencher todos esses 

requisitos. Dentre as pastas obturadoras encontradas no mercado, as mais utilizadas em 

Odontopediatria s«o: čxido de Zinco e Eugenol, Pasta contendo Cloranfenicol, Tetraciclina e 

čxido de Zinco e Eugenol (CTZ), Hidr·xido de C§lcio e Pasta Iodoformada (DUNSTON; 

COLL, 2008). No Brasil, um estudo realizado nas faculdades de odontologia comprovou que 

55% das institui­»es indicam a pasta Iodoformada como material de escolha para a terapia 

pulpar em dentes dec²duos (BERGOLI et al., 2010). 

Al®m disso, outros fatores contribuintes para o sucesso do tratamento endod¹ntico 

incluem a escolha do material restaurador adequado (EY¦BOĴLU, 2007), juntamente com a 

execu­«o de um procedimento restaurador eficiente para evitar poss²veis infiltra­»es e 

consequentemente prejudicar toda a t®cnica (AAPD, 2001). Autores como Moskovitz et al. 

(2005), afirmam que, a execu­«o de uma restaura­«o definitiva ap·s o procedimento 

endod¹ntico ® o principal fator que afeta as taxas de sucesso do procedimento.
 
No entanto, 

n«o h§ na literatura um protocolo espec²fico para op­«o de material restaurador ideal na 
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odontopediatria, sendo que a escolha parece ainda ser baseada em prefer°ncia cl²nica de cada 

profissional (PRIMOSCH et al., 2005). 

Mais recentemente, autores como Mortazavi e Mesbahi (2004) comprovaram elevadas 

taxas de sucesso para a terapia pulpar em dentes dec²duos. Entretanto, fatores como a 

complexidade anat¹mica dos canais radiculares, as dificuldades na execu­«o do diagn·stico 

devido ¨ imaturidade dos pacientes para relacionar os sintomas, bem como a dificuldade de 

obter uma boa imagem radiogr§fica do §pice dent§rio, al®m do gerenciamento do 

comportamento do paciente e, a baixa ades«o dos pais ao tratamento (BARCELOS et al., 

2011), geram dificuldades na execu­«o correta deste procedimento (SEALE; GLICKMMAN, 

2008). 

 Por fim, toda essa variedade nas t®cnicas e materiais existentes atestam que apesar de 

existirem protocolos definidos para a terapia pulpar (AZEVEDO et al., 2009), esta ainda ® um 

assunto controverso na literatura (TANNURE et al., 2010). E, mesmo esta t®cnica 

apresentando ²ndices de sucesso encorajadores, ainda h§ car°ncia de estudos experimentais, 

laboratoriais e cl²nicos que sustentem cientificamente a validade das indica­»es em sua 

pratica odontol·gica (OLIVEIRA; COSTA, 2006). 

 Os dados dispon²veis sobre a longevidade de pulpectomias realizadas em dentes 

dec²duos ainda s«o limitados. Al®m disso, os poucos estudos cl²nicos randomizados sobre o 

tema n«o investigam a influ°ncia de fatores individuais e cl²nicos relacionados com o fracasso 

do tratamento endod¹ntico em dentes dec²duos (SEALE; GLICKMMAN, 2008). Desta 

forma, o objetivo deste estudo prospectivo de base universit§ria foi avaliar o sucesso e os 

fatores de risco associados ¨s falhas de pulpectomias realizadas em dentes dec²duos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Preparo qu²mico-mec©nico dos canais radiculares de dentes dec²duos 

 

O tratamento endod¹ntico ® realizado com o objetivo de combater as infec­»es 

causadas por in¼meros microrganismos e desta maneira obter a sa¼de dos tecidos 

perirradiculares (MELKER et al., 2006; GABARDO, 2009). Assim, o sucesso desta terapia 

est§ diretamente relacionado ¨ limpeza de canais radiculares contaminados por bact®rias e dos 

produtos da decomposi­«o pulpar (BENGSTON; BENGSTON, 1993).   

Lopes e Siqueira (2004) descrevem que para a realiza­«o da limpeza dos canais 

radiculares utiliza-se um preparo qu²mico associado ao mec©nico, com o intuito de promover 

a limpeza e a modelagem dos canais, com ajuda de instrumentos endod¹nticos, solu­»es 

qu²micas auxiliares e da irriga­«o-aspira­«o. 

Considera-se fundamental para a realiza­«o da terapia endod¹ntica em dentes dec²duos 

a utiliza­«o de subst©ncias irrigadoras devido ¨s particularidades associadas ¨ estrutura 

radicular, bem como a presen­a de in¼meros canais acess·rios e as dificuldades de 

instrumenta­«o ocasionadas pela proximidade com o germe do sucessor permanente 

(AZEVEDO, 2006). Al®m disso, estas subst©ncias devem ser utilizadas em abund©ncia visto 

que os condutos radiculares dos dentes dec²duos possuem diversas ramifica­»es onde somente 

a instrumenta­«o n«o consegue alcan­ar (TAGGER; SARNAT, 1994; ALACAM, 1992). 

 A tarefa destas solu­»es irrigadoras ® promover a desinfec­«o dos condutos 

radiculares. Entretanto, a escolha deste material deve ser baseada tamb®m nas demais 

propriedades do mesmo como a dissolu­«o de tecidos org©nicos, a citotoxicidade e a 

substantividade. Para os dentes dec²duos, a Academia Americana de Odontopediatria (AAPD, 

2001) sugere a utiliza­«o de Digluconato de Clorexidina (CHX) e/ou Hipoclorito de S·dio 

1% (NaClO) como solu­»es irrigadoras antibacterianas. 

 Recomendada como uma alternativa para a irriga­«o de dentes dec²duos a CHX 

apresenta baixa citotoxicidade, propriedades de substantividade e ampla a­«o antimicrobiana 

(MICHELOTTO, 2008). Quando comparada in vitro na concentra­«o de 2% com o NaClO 

1%, apresenta superior inibi­«o no crescimento de microrganismos diretamente relacionados 

¨ necrose pulpar (VIANNA, 2009). Por®m, possui limita­»es na sua indica­«o por n«o possuir 

efeito de dissolu­«o tecidual e n«o ser efetiva na remo­«o do magma dentin§rio. Sua melhor 
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aplica­«o na terapia endod¹ntica seria ent«o como irrigante final, tirando proveito do seu 

efeito de substantividade (ALMYROUDI et al., 2002). 

 J§ o NaClO ® considerado a principal solu­«o irrigadora no tratamento endod¹ntico 

devido ¨ sua capacidade de promover inibi­«o irrevers²vel de bact®rias, degradar §cidos 

graxos e lip²deos bem como dissolu­«o de mat®ria org©nica (ESTRELA, 2002; ZEHNDER, 

2006). Por®m, a AAPD (2001) recomenda que o NaClO n«o extravase para os tecidos 

periapicais pelo seu potencial citot·xico, visto que pode provocar les«o ao germe do dente 

permanente quando atinge os tecidos periapicais (TANOMARU FILHO et al., 2002). 

Estudos realizados anteriormente, com a utiliza­«o de Microsc·pio Eletr¹nico de 

Varredura (MEV), comprovaram que o preparo qu²mico-mec©nico produz uma camada 

composta de raspas de dentina, odontoblastos remanescentes, tecido pulpar e 

microorganismos, conhecida como smear layer (SL) (McCOMB; SMITH, 1975). Esta 

camada ® considerada como um dep·sito de potenciais irritantes pela presen­a de in¼meras 

bact®rias e seus subprodutos, sendo que sua elimina­«o auxilia na penetra­«o dos agentes 

desinfetantes no interior dos t¼bulos dentin§rios e promove uma melhor adapta­«o dos 

materiais obturadores (CZONSTKOWSKY et al., 1990; BARCELOS et al., 2012). 

Autores comprovam que a presen­a da smear layer n«o somente impede a a­«o do 

NaClO nos locais mais restritos dos canais radiculares, como tamb®m reafirmam que a 

utiliza­«o exclusiva do NaClO n«o ® capaz de remover sua por­«o inorg©nica (PITONI et al., 

2011).  Portanto, ap·s a realiza­«o do preparo qu²mico-mec©nico faz-se necess§rio associar 

um agente quelante na irriga­«o final (KECECI et al., 1995). Dentre os agentes quelantes 

mais utilizados em combina­«o com NaClO est«o o §cido etileno diamino tetrac®tico (EDTA) 

e o §cido c²trico (AC).  

O EDTA age somente quando em contato direto com a parede dentin§ria, 

proporcionando a remo­«o da por­«o inorg©nica da smear layer e a desmineraliza­«o da 

dentina (HULSMANN et al., 2003). J§ o §cido c²trico tem se demostrado igualmente efetivo 

na remo­«o da smear layer (DEUS et al., 2006), com o acr®scimo de possuir menor 

desempenho na desmineraliza­«o da dentina e ser mais biocompat²vel aos tecidos periapicais 

(SCELZA et al., 2004).  Por®m, em rela­«o ¨ efetividade de remo­«o da smear layer, autores 

comprovam n«o haver diferen­a estat²stica entre as solu­»es de EDTA 17% e §cido c²trico a 

6% (PITONI et al., 2011). 

Em uma avali­«o da remo­«o da smear layer em c©mara pulpar de dentes dec²duo, os 

autores conclu²ram n«o haver diferen­a no grau de exposi­«o dos t¼bulos dentin§rios quando 

comparadas solu­»es de §cido c²trico a 6%, 8% ou 10% acompanhando a utiliza­«o de 
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hipoclorito de s·dio a 1%. Mesmo assim, em virtude de os dentes dec²duos apresentarem 

ris·lise e, portanto, mais contato do medicamento com os tecidos periapicais, o estudo sugere 

utiliza­«o de §cido c²trico a 6% (GOTZE et al., 2005). 

Sabendo que o preparo qu²mico-mec©nico n«o promove a total elimina­«o dos 

microrganismos dos canais radiculares adicionou-se a ele subst©ncias irrigadoras, 

medicamentos quelantes e curativos de demora, para auxiliar neste processo. Sendo assim, um 

estudo cl²nico demostrou que a utiliza­«o de curativo de demora com Hidr·xido de C§lcio 

ap·s a realiza­«o do preparo qu²mico-mec©nico aumenta a elimina­«o de microrganismos 

(FARIA et al., 2005).  

J§ em uma avalia­«o radiogr§fica dos efeitos do hidr·xido de c§lcio, outros autores 

indicaram a utiliza­«o do mesmo como curativo de demora, visto ser este um medicamento 

altamente eficiente na descontamina­«o inclusive de endotoxinas liberadas pelas bact®rias 

(NELSON-FILHO et al., 2002). 

Conhecidas como Lipolissacar²deos (LPS), estas endotoxinas liberadas ap·s a morte 

das bact®rias gran-negativas s«o respons§veis por uma s®rie de efeitos biol·gicos (BARTHEL 

et al., 1997) que conduzem a rea­»es inflamat·rias e reabsor­»es ·sseas na regi«o apical da 

raiz (DWYER; TORABINEJAD, 1981; YAMASAKI et al., 1992). Portanto, uma das 

principais vantagens do hidr·xido de c§lcio ® a sua alta capacidade de eliminar estas 

endotoxinas presentes principalmente nos casos de necrose pulpar com les«o periapical.  

Esta descontamina­«o se faz vi§vel, pois ap·s a elimina­«o da smear layer ocorre a 

difus«o dos ²ons hidr·xido de c§lcio para dentro dos t¼bulos dentin§rios eliminando os 

microrganismos presentes tamb®m na superf²cie radicular externa (FOSTER et al., 1993; 

ROCHA et al., 2008). 

 

2.2 Materiais obturadores empregados na terapia pulpar de dentes dec²duos 

 

Mesmo ap·s o preparo qu²mico-mec©nico dos dentes, independente da presen­a ou 

n«o de les«o, as bact®rias podem persistir nas ramifica­»es do canal, nos t¼bulos dentin§rios 

expostos, nas lacunas do cemento celular ou ainda no forame apical mantendo o processo 

infeccioso presente (WALTIMO et al., 2003). Por®m, sabe-se que o sucesso da terapia 

endod¹ntica depende de uma significativa redu­«o ou elimina­«o destas bact®rias tanto dentro 

do canal radicular como tamb®m nos locais onde o preparo qu²mico-mec©nico n«o possuiu 

acesso (ALACAM, 1992). 
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Para tanto, uma pesquisa realizada por Lopes e Siqueira (2004) confirmou que os 

microorganismos presentes nestes locais de dif²cil acesso durante a manipula­«o do canal, ou 

ainda com resist°ncia as subst©ncias irrigadoras e quelantes, podem ser eliminados com a 

utiliza­«o de medicamentos com a­«o antimicrobiana. 

Corroborando com estes autores, Leonardo et al. (2007) salientam que para ser 

considerado um material de boa a­«o antimicrobiana este deve excluir os microrganismos, 

neutralizar produtos t·xicos residuais e prevenir a recorr°ncia de infec­«o no canal radicular. 

Os materiais mais comumente utilizados para este fim s«o čxido de Zinco e Eugenol, Pasta 

contendo Cloranfenicol, Tetraciclina e čxido de Zinco e Eugenol (CTZ), Hidr·xido de C§lcio 

e Pasta Iodoformada (DUNSTON; COLL, 2008). 

No Brasil, o ·xido de zinco e eugenol ® preconizado em aproximadamente 19% das 

institui­»es de ensino odontol·gico, sendo citado ainda como material de escolha pela 

Academia Americana de Odontopediatria (AAPD, 2001). De acordo com Kramer et al. 

(2000), o sucesso cl²nico deste material varia entre 68,7% at® 86,1%. 

 Esta associa­«o gera um ñcimentoò que se comp»e de gr©nulos de ·xido de zinco em 

uma matriz de eugenolato de zinco, que em contato com o meio aquoso promove a hidr·lise 

do eugenolato e consequentemente a libera­«o do ·xido de zinco e do eugenol (ESCOBAR, 

2002). O eugenol, al®m de possui propriedades analg®sicas, ® reconhecidamente um agente 

antimicrobiano devido a sua capacidade de desnatura­«o da parede celular bacteriana, que 

promove a morte dos microorganismos (TANGERINO, 2006). 

Para conhecer a capacidade citot·xica e de irritabilidade tecidual do ·xido de zinco e 

eugenol, autores realizaram um estudo implantando o material em tecido conjuntivo 

subcut©neo de ratos por um per²odo de 60 dias. Os mesmos conclu²ram que a compatibilidade 

do material est§ diretamente relacionada com a propor­«o p·/l²quido da pasta onde quanto 

menor a quantidade de eugenol utilizada menor o potencial citot·xico da pasta (COSTA et al., 

1996). 

Entretanto, mesmo demonstrando altos ²ndices de sucesso autores relatam que este 

cimento resiste ¨ reabsor­«o quando extravasado al®m do §pice radicular, mesmo ap·s a 

reabsor­«o fisiol·gica das ra²zes (COLL et al., 1988; MANI et al., 2000) podendo, inclusive, 

desviar o curso normal de erup­«o do germe permanente sucessor (FLAITZ et al., 1989). 

 Com o intuito de ampliar o espectro de a­«o da pasta de oxido de zinco e eugenol, 

autores de diversas ®pocas e pa²ses tentaram a inser­»es de antibi·ticos na sua composi­«o. 

Acrescentou-se, portanto cloranfenicol e tetraciclina ¨ composi­«o da pasta que passou a ser 

conhecida como pasta CTZ (WALTHER, 1965; CAPPIELLO, 1967). 
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O cloranfenicol foi o primeiro antibi·tico de amplo espectro a ser descoberto, sendo 

considerado um f§rmaco bacteriost§tico altamente potente frente ¨s bact®rias anaer·bicas. J§ a 

tetraciclina ® eficaz contra bact®rias aer·bicas e anaer·bicas, tanto Gram-positivas quanto 

Gram-negativas apresentando, no entanto, efeitos colaterais como: pigmenta­«o dent§ria, 

hipoplasia de esmalte e rea­»es fotot·xicas na pele, independentes da dose administrada 

(YAGIELLA et al., 2000). 

Leal et al. (2004) citam que a indica­«o da pasta CTZ ® dada independente do 

diagn·stico pulpar, n«o necessitando sequer de instrumenta­«o dos canais radiculares. 

Corroborando com o assunto, estudos de Oliveira e Costa (2006) enfocam a import©ncia da 

utiliza­«o desta pasta na rede p¼blica de sa¼de, onde os tratamentos endod¹nticos 

convencionais ou a manuten­«o de espa­os ap·s exodontias precoces normalmente n«o s«o 

cab²veis. 

As pastas iodoformadas foram consideradas por um levantamento epidemiol·gico 

como as mais utilizadas no Brasil, correspondendo a 66% das institui­»es avaliadas 

(KRAMER et al., 2000). Compostas basicamente por iodof·rmio, c©nfora 

paramonoclorofenol (PMCC) e mentol s«o reconhecidas pela sua alta a­«o bactericida, 

facilidade de inser­«o, r§pida reabsor­«o quando extravasado, capacidade de repara­«o 

tecidual e aus°ncia de efeitos sobre os dentes sucessores (GARCĉA-GODOY, 1987; HOLAN; 

FUCKS, 1993). 

 Baseado nesta composi­«o, Guedes-Pinto et al. (1981) propuseram um material 

obturador para dentes dec²duos composto por Rifocort, paramonoclorofenol canforado e 

iodof·rmio. Ap·s um ano de acompanhamento clinico e radiogr§fico os autores observaram 

que apenas um dente n«o obteve sucesso. Com estes resultados, afirmaram que este material 

apresentava ·tima atividade antiss®ptica, era reabsorv²vel e reduzia a rea­«o inflamat·ria. 

Uma revis«o bibliogr§fica realizada por Mello-Moura et al. (2007), unindo artigos de 

26 anos de estudo, avaliou a Pasta Guedes-Pinto sobre aspectos microbiol·gico, 

histopatol·gicos, citot·xicos e cl²nicos. Ao final os autores conclu²ram, por meio de estudos 

in vitro e in vivo, ser este material uma ·tima escolha para preenchimento de canais 

radiculares de dentes dec²duos. 

Por®m, esta pasta apresenta algumas desvantagens referentes ¨ necessidade de 

manipula­«o da mesma que aumenta o tempo cl²nico do atendimento, falta de padroniza­«o 

da propor­«o dos f§rmacos e ainda indisponibilidade da pomada Rifocort em alguns estados 

do pa²s (KRAMER et al., 2000). Em virtude disso, a pasta Guedes Pinto est§ sendo 
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modificada e carece de estudos laboratoriais e cl²nicos para que ela passe a ser considerada 

como op­«o terap°utica (MELLO-MOURA et al., 2007). 

Outro importante medicamento utilizado na obtura­«o de canais radiculares de dentes 

dec²duos ® o hidr·xido de c§lcio (ESTRELA; HOLLAND, 2003). Este material alcalino e 

pouco sol¼vel em §gua tem seu potencial de a­«o fixado na dissocia­«o de ²ons c§lcio e 

hidroxila (MORETTI, 2008). Sua interven­«o antimicrobiana ® determinada pela atua­«o 

sobre os tecidos e tamb®m bact®rias. Devido a sua f§cil aplica­«o, aus°ncia de efeitos t·xicos 

ao sucessor permanente, reabsor­«o mais r§pida que as ra²zes dos dentes dec²duos, bom 

desempenho no processo de repara­«o cl²nica e radiogr§fica e, tamb®m, altas taxas de sucesso 

observadas nos tratamentos, este medicamento tem sido considerado como uma boa op­«o na 

terapia endod¹ntica de dentes dec²duos (ESTRELA et al., 2007). 

Para ser utilizado na forma de pasta, o hidr·xido de c§lcio necessita de inser­«o de um 

ve²culo que permitir§ sua dissocia­«o i¹nica, o qual pode ser aquoso, viscoso ou oleoso. Os 

ve²culos aquosos (§gua destilada, soro fisiol·gico) possibilitam a dissocia­«o i¹nica de 

maneira mais r§pida e permitem maior contato destes ²ons com os microorganismos; os 

viscosos por sua vez (propilenoglicol 400, polietilenoglicol 400), disponibilizam de forma 

mais lenta os ²ons hidroxila e c§lcio; e, os ve²culos ·leos (·leo de oliva) por serem pouco 

sol¼veis em §gua proporcionam ¨ pasta pouca dissolu­«o e difus«o junto aos tecidos 

(LEONARDO et al., 1993; SIQUEIRA; LOPES, 1999). Portanto, quem determina a 

velocidade de dissocia­«o dos ²ons c§lcio e hidroxila sobre os tecidos e microorganismos ® o 

ve²culo utilizado (FAVA; SAUNDERS, 1999). 

Autores como Alacam (1992), e Foreman e Barnes (1990) afirmam que seu alto pH 

promove um ambiente indesej§vel para o crescimento e desenvolvimento bacteriano, e citam 

tr°s etapas para este acontecimento: os ²ons hidroxila promovem destrui­«o da membrana 

celular, que por sua vez elimina as prote²nas bacterianas e por ¼ltimo reagem com o DNA 

bacteriano inibindo a sua replica­«o. Al®m disso, seu pH em torno de 12,4 facilita a 

dissocia­«o dos ²ons c§lcio e hidroxila, que quando em concentra­«o m§xima, atuam na 

membrana plasm§tica dos microorganismos causando-lhes a morte (SILVA et al., 1991; 

NELSON-FILHO, 1996). 

Avaliando o efeito do hidr·xido de c§lcio sobre os Lipopolissac§rideos, estudos 

realizados em vitro conclu²ram que estas endotoxinas s«o capazes de permanecer vi§veis 

dentro do canal radicular mesmo ap·s sess»es de curativo de demora (SAFAVI; NICHOLS, 

1994).  Portanto, para ter uma efetiva a­«o antimicrobiana ® necess§rio o contato direto do 

hidr·xido de c§lcio com os microrganismos, bem como a perman°ncia durante um longo 
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per²odo (GON¢ALVEZ, 2010). J§ um estudo, in vivo, realizado em c«es, comprovou que 

medicamentos ¨ base de hidr·xido de c§lcio s«o capazes de hidrolisar os lip²deos e 

consequentemente inibir os efeitos t·xicos produzidos pelas endotoxinas (SILVA et al., 2002; 

NELSON-FILHO et al., 2002). 

 Apesar das in¼meras vantagens citadas sobre o hidr·xido de c§lcio este material 

apresenta algumas propriedades f²sico-qu²micas indesej§veis ao uso cl²nico, como sua r§pida 

reabsor­«o, aus°ncia de radiopacidade e viscosidade, bem como n«o possuir adequada 

resist°ncia ¨ compress«o (LEONARDO, 2007). 

Atualmente existem v§rios produtos ¨ base de hidr·xido de c§lcio como a pasta Calen, 

o UltraCal, Selapex, Vitapex entre outros, no mercado odontol·gico. Dentre esses, Leonardo 

et al. (1993) cita a pasta Calen, que ® formada pela uni«o entre o hidr·xido de c§lcio e um 

ve²culo hidrossol¼vel e viscoso que mant®m o material por um per²odo de tempo maior na 

§rea desejada, diminuindo a sua solubilidade e, portanto, elevando sua penetrabilidade na 

dentina radicular. J§ o Vitapex, formado pelo acr®scimo de iodof·rmio e silicone ao hidr·xido 

de c§lcio, apresenta-se mais radiopaco e muito biocompat²vel, mas, com potencial de 

reabsor­«o dos canais radiculares maior que as ra²zes dos dentes dec²duos (NISHINO, 1980; 

CUNHA, 2005). 

Mais recentemente um estudo realizado por Barcelos et al. (2012), comparou atrav®s 

de uma revis«o sistem§tica da literatura materiais obturadores de dentes dec²duos como 

Vitapex e Sealapex com ·xido de zinco e eugenol (ZOE). Os resultados mostraram n«o haver 

diferen­a estat²stica entre os materiais ¨ base de ·xido de zinco e eugenol e o Vitapex quando 

confrontados crit®rios cl²nicos e radiogr§ficos. Em contrapartida, todos os casos no grupo do 

Vitapex apresentaram reabsor­«o completa do material obturador, enquanto que poucos 

dentes apresentaram o mesmo resultado no grupo ZOE. Mesmo assim, o estudo sugere ainda 

que mais ensaios cl²nicos abordando a efic§cia dos materiais obturadores em dentes dec²duos 

sejam realizados. 

   

2.3 Materiais restauradores empregados para dentes dec²duos tratados 

endodonticamente 

 

£ geralmente aceito que o resultado final de um tratamento endod¹ntico seja um 

preenchimento completo dos canais radiculares para que ocorra um vedamento tridimensional 

e impe­a, portanto, a penetra­«o de bact®rias (NAIR, 2006). Entretanto, autores como Ray e 

Trope (1995) desafiaram esta l·gica endod¹ntica com dados provenientes de um estudo 
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cl²nico retrospectivo, sugerindo resultados favor§veis do tratamento endod¹ntico mesmo sem 

o preenchimento completo dos canais, mas com uma qualidade restauradora adequada.  

Estes dados corroboram com outros estudos onde canais radiculares preenchidos 

inadequadamente permaneceram com bom estado de sa¼de apical com auxilio de um bom 

vedamento coronal (SIDARAVICIUS et al., 1999; GILLEN et al., 2011). 

Outro trabalho analisou a durabilidade de restaura­»es em dentes dec²duos posteriores 

tratados endodonticamente com o mesmo grupo de dentes sem interven­»es pulpares. Os 

autores conclu²ram que o risco de falha para os dentes com tratamento pulpar radical ® 1,57 

vezes maior (PINTO et al., 2014). Portanto, a escolha do material restaurador adequado faz-se 

necess§ria para que ocorra a longevidade do tratamento endod¹ntico (EY¦BOĴLU, 2007). 

Na odontopediatria os materiais restauradores mais comumente utilizados em 

tratamentos endod¹nticos s«o as Coroas de A­o Inoxid§vel, Am§lgama e materiais adesivos 

(HOLLAND et al., 2004). As coroas de a­o eram consideradas material ideal para os 

procedimentos de pulpotomias, especialmente quando realizadas em uma ¼nica sess«o 

(GUELMANN et al., 2002). Por®m, alguns anos mais tarde, o mesmo autor demostrou que as 

coroas de a­o n«o fornecem uma adapta­«o herm®tica possibilitando microinfiltra­»es que 

podem levar ao insucesso do tratamento (GUELMANN et al., 2004). 

Embora apresente utiliza­«o reduzida no tratamento restaurador atual, o am§lgama 

dental ainda ® aplicado devido ¨ excelente resist°ncia mec©nica, t®cnica de manipula­«o de 

baixa complexidade, baixo custo e condi­»es socioecon¹micas dos pacientes (BAGHDADI, 

2002). Entretanto, suas desvantagens como aus°ncia de ades«o ¨ estrutura dental, necessidade 

de desgaste de estrutura dental sadia para fixa­«o, colora­«o desfavor§vel esteticamente e 

necessidade de manipula­«o cuidadosa em raz«o dos efeitos cumulativos do merc¼rio, t°m 

diminu²do a sua indica­«o (GANSS et al., 2000). 

 No contexto atual de m²nima interven­«o, os materiais adesivos como Ion¹meros de 

Vidro e Resina Composta t°m sido amplamente utilizados em dentes dec²duos tratados 

endodonticamente devido a benef²cios como facilidade de inser­«o, maior capacidade 

adesiva, menor risco de infiltra­»es marginais e ainda prefer°ncia est®tica pelos pacientes e 

pais (KIRZIOGLU et al., 2011). 

O ion¹mero de vidro destaca-se pela adesividade ¨ estrutura dental, a 

biocompatibilidade e a libera­«o de fl¼or (GARCIA-GODOY; LAUNDRY, 1989). A mais 

recente inova­«o deste material foi a inclus«o de componentes resinosos que resultou no 

cimento de ion¹mero de vidro modificado por resina. Esta adi­«o proporcionou melhor tempo 

de presa, maior tempo de trabalho e melhores propriedades f²sicas ao material. Como 
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propriedades desfavor§veis do material encontram-se a alta solubilidade inicial e risco de 

perda, perda das propriedades mec©nicas e forma­«o de trincas e rachaduras 

(PAOLANTONIO et al., 2004). 

J§ as resinas compostas, por sua vez, tem sido o material restaurador de escolha pela 

possibilidade de preservar a estrutura dent§ria sadia e pelo grau de desgaste compat²vel com o 

esmalte do dente dec²duo que tem seu ciclo biol·gico definido na cavidade bucal 

(CASAGRANDE et al., 2005; HICKEL et al., 2005).  

Fuks et al. (2000), em um estudo longitudinal de 24 meses, avaliaram 102 restaura­»es 

ocluso-proximais em molares dec²duos de ion¹mero de vidro modificado por resina, resina 

composta e am§lgama de prata (grupo controle). Os autores conclu²ram que ap·s 18 meses 

somente a resina composta apresentou performance satisfat·ria em compara­«o aos outros 

materiais testados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o sucesso clínico e radiográfico, bem como fatores associados, em 

pulpectomias realizadas em dentes decíduos na Clínica Infanto-juvenil da UFRGS. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Á Relacionar o diagnóstico pulpar inicial ao sucesso clínico e radiográfico de 

pulpectomias em dentes decíduos; 

Á Avaliar a técnica endodôntica utilizada e associá-la ao sucesso clínico e radiográfico 

de pulpectomias em dentes decíduos.  

Á Analisar a qualidade da restauração final e associá-la com o sucesso clínico e 

radiográfico de pulpectomias de dentes decíduos.  

Á Avaliar os fatores clínicos do paciente (CPO-D, IPV, ISG) e associá-los ao insucesso 

clínico e radiográfico de pulpectomias de dentes decíduos.  
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Clinical and radiographic outcomes and associated risk for failures of pulpectomies 

performed in primary teeth. 
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Short title: Success of pulpectomies performed in primary teeth 

 

Aim: To evaluate the success rate and factors associated to failure of pulpectomies performed 

in primary teeth by undergraduate students. Design: Patients aged between 3 and 10 years 

who were under care in a Dental School and needed endodontic treatment in primary tooth 

composed the sample. The clinical procedures were performed by fourth-years undergraduate 

students and supervised by senior faculty members. Treatment-related variables and patients 

factors potentially associated with treatment failure were investigated by a single evaluator. 

KaplanïMeier survival curve with log-rank test was used to analyze the longevity of 

pulpectomies (p<0.005). Results: 81 pulpectomies placed in 62 children (5.6 °1.5 years) were 

included in the analysis. The survival of pulpectomies reached 62.9% up to 12 months of 

follow-up, with overall annual failure rate of 28.9%, and the majority of the failures occurred 

in the first 3 months (p<0.001). Teeth restored with composite resin presented more longevity 

than those teeth restored with resin modified glass ionomer cement (p=0.006). Two or more 

sessions to perform the endodontic treatment resulted in more failures (p=0.028). Patients 

presenting gingivitis (GBI>20%) experienced more failures in their pulpectomies (p=0.022). 

Conclusion: The pulpectomies of primary teeth performed by undergraduate students 

presented low success rates.  
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Introduction  

 

Pulpectomy is a technique indicated for the treatment of irreversible pulp 

inflammation or necrosis caused by dental trauma or caries.
1
 The main goal of endodontic 

intervention is to recover the functional aspects of the affected tooth by healing or preserving 

the integrity of the periapical tissues, while promoting the elimination of microorganisms 

from root canals to prevent subsequent reinfection.
2,3

 During occlusion development, the 

preservation of primary teeth in the arch is fundamental for space maintenance until the 

eruption of the permanent successors.
4
 

Despite being a widely indicated clinical procedure, the results of previous studies 

showed a lack of consensus regarding the techniques and materials used for pulp therapy in 

primary teeth.
5,6,7

 Establishing a clinical protocol for primary tooth pulpectomy is difficult 

because the endodontic technique involves several steps, including chemicomechanical 

preparation, intracanal medication placement, and obturation. Several irrigation solutions 

(different types and concentrations), instrumentation techniques (manual, rotatory), intracanal 

medications used between sessions (different types and times), and obturation materials are 

available. Moreover, existing clinical trials lack methodological standardization, which leads 

to frequent bias.
8
 

Although most randomized clinical trials report a high success rate for primary tooth 

pulpectomy
9
, these studies are generally conducted in specific clinical situations by highly 

skilled professionals and do not reflect the reality of everyday clinical practice. Moreover, no 

study has reported clinical patient conditions and treatment-related variables that may be 

related to the failure of therapy. Therefore, the aim of this prospective, university-based study 

was to evaluate the success rate for and factors associated with the failure of primary tooth 

pulpectomies performed by undergraduate students.  

 

Material and methods 

 

Subjects and Ethical Aspects  

This prospective, university-based study was conducted from March 2014 to July 

2015 at the Children and Youth Dental Clinic of the Federal University of Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Porto Alegre, Brazil.  

The convenience sample comprised patients aged 3 to 10 years who underwent 

primary tooth pulpectomies. 
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The indications for pulpectomy included spontaneous pain in caries-affected or 

traumatized teeth, intraoral swelling or a sinus tract, interradicular and/or periapical 

radiolucencies, and internal root resorption involving the cervical third of the root or external 

resorption (not physiologic resorption) involving less than two-third of the root length. 

Children with reported systemic pathologies or any medically compromising conditions were 

excluded. 

The present study was conducted in accordance with the ethical standards of the 

Resolution of the National Council on Ethics in Research (n. 466/2012) and the 1964 Helsinki 

Declaration. The study protocol was submitted to and approved by the Research Committee 

(n. 25819) and the local University Ethics Committee (n. 24813613.7.0000.5347). Permission 

to use patient data was obtained through the consent and signature of parents or guardians. 

 

Clinical Procedures  

The clinical procedures were performed by fourth-year undergraduate students and 

included clinical and radiographic examinations (diagnostic) and interventional procedures. 

Pulpectomies were performed in one, two, or more visits depending on the clinical 

characteristics of the patient and the studentôs behavior management skills. Clinical 

supervision was provided by senior faculty members and postgraduate students  

First, preoperative radiographs were obtained and the working length was determined, 

1ï2 mm short of the radiographic apex. Then, treatment was performed in a single visit for 

vital and noninfected teeth and minimum two sittings for teeth with abscesses, swellings, or 

periapical and/or interradicular radiolucencies. Following the administration of local 

anesthesia and isolation using a rubber dam, the carious lesions were completely  removed 

from the cavity walls and floors using round burs operated at a low speed. The same 

procedure was performed for the pulp walls, and pulp chamber access was achieved using a 

No. 6 or No. 8 round diamond bur attached to a high-speed handpiece under refrigeration. 

When the coronal pulp tissue presented with irreversible pulpitis, it was removed with a 

spoon excavator. If the pulp tissue was necrotic, copious irrigation with 1% sodium 

hypochlorite was implemented. The canals were cleaned and shaped using K-files that were 

sequentially introduced into the canals. In some cases, final irrigation was performed with 

ethylenediaminetetraacetic acid (17% EDTA) for 2 min. An intracanal medicament  (calcium 

hydroxide propylene glycol paste) was placed in the canals of teeth with abscesses, swellings, 

or periapical and/or interradicular involvement for approximately 15ï30 days; these teeth 

were restored with temporary filling materials (CIV)). Root canal obturation was completed 
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using calcium hydroxide paste  with zinc oxide (3:1 weight proportion) mixed to the desired 

consistency (toothpaste) and introduced into the root canal with a K-file and/or lentulospiral 

or Centrix syringe. The pulp chamber was  filled with  plastic gutta-percha and the tooth was 

restored with resin-modified glass ionomer cement (RMGIC; Vitremer) or composite resin 

(CR; Adper Single Bond/Filtek Z-350, ESPE, Minneapolis, MN, USA 3M). Immediate 

postoperative radiographs were obtained. 

 

Data Collection 

 The following information regarding treatment-related variables was retrieved from 

the dental records of patients: type of tooth involved (anterior/posterior), presence of dental 

pain, tooth status (caries, trauma, restored), pulp diagnosis, use of EDTA after 

chemicomechanical preparation, use of intra-canal medication, technique of endodontic 

filling, quality of obturation, type of restorative material used (CR, RMGIC), number of visits 

, and appointment duration. .  

In addition, factors potentially associated with treatment failure were investigated, 

including sex (male, female), patient age, the Visible Plaque Index (VPI) and Gingival 

Bleeding Index (GBI), the decayed, missing, filled teeth (dmft) index, and patient behavior 

during endodontic treatment. 

VPI and GBI
10

 were used to evaluate the plaque control routine of the patients. The 

number of dental surfaces was divided by the number of surfaces with visible plaque or 

gingival bleeding. For analysis, the values of the two indices were dichotomized. The biofilm 

control index was considered satisfactory when VPI and GBI were <20%. Caries was 

classified as moderate and high, with the median value used as the threshold. 

 

Outcomes 

The patients were followed up for 1, 3, 6, or 12 months after the pulpectomies. At 

each follow-up visit, one trained and calibrated dentist evaluated clinical aspects such as pain, 

swelling, edema, and excessive mobility. The quality of the restorations was also recorded 

according USPHS criteria  (marginal adaptation and the presence of adjacent caries, Kappa = 

1,0). . Periapical radiographs were performed for the analysis of inter-radicular and/or 

periapical radiolucencies (regression, progression, stabilization) and periodontal ligament 

integrity (Kappa = 0.86). 

The primary outcome was the success of pulpectomy, defined as  the absence of any 

clinical or radiographic symptoms/signs suggestive of root canal treatment failure. In 
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addition, marginal adaptation and the presence of adjacent caries were used as clinical 

parameters for the evaluation of restoration quality (secondary outcome), in accordance with 

the criteria and codes of the United States Public Health Service (USPHS). 

Data Analysis 

Data collected from patient records were included in a database, analyzed using Stata 

11.2 software (College Station, Texas, USA), and expressed as frequencies and percentages 

according to the independent variables.  

Survival analysis was performed to assess factors associated with the success of the 

pulpectomies. The annual failure rate (AFR) was calculated using the formula (1 ī y)z = (1 ī 

x), where ñyò is the mean AFR and ñxò is the total failure rate at ñzò years. Survival curves 

were assessed using KaplanïMeier analysis. Differences between curves were tested by the 

log-rank test, and the significance level was set at 5%. 

 

Results 

 

In total, 81 teeth subjected to pulpectomy in 62 children (41 boys and 40 girls) with a 

mean age of 5.6 ° 1.5 years and a mean dmft index of 6.1 ° 3.7 were analyzed in this study. 

The mean VPI and GBI at the first visit were 33.7 ° 34.3% and 30.1 ° 34.3%, respectively. 

The follow-up period ranged from 1 to 12 months. Among the 81 teeth, 18 (22.2%) were 

evaluated for 1 month, 14 (17.3%) for 3 months, 24 (29.6%) for 6 months, and 25 (30.9%) for 

over 12 months. The majority of failures (24; 29.6%) occurred in the first three months, with 

only six failures between 6 and 12 months (6; 7.4%). The failure rate was significantly 

associated with time (p < 0.001). The overall success rate for the pulpectomies was 62.9%. 

From the pulpectomies failures, 12 teeth underwent re-treatments and the other 16 had to be 

extracted.  

Table 1 shows the distribution of the pulpectomies and their success rates based on the 

demographic and clinical characteristics of the sample. Endodontic treatment was more 

frequent in the posterior teeth (22, first molar; 44, second molar) than in the anterior teeth (15 

incisors). The pulp status at the time of diagnostic examination revealed pulp necrosis 

associated with periapical/furcation involvement in maximum teeth (44.4%), followed by 

irreversible pulpitis (22.2%) and pulp necrosis without periapical/furcation involvement 

(17.3%). Dental pain was present in 28 cases (11.1% provoked, 23.5% spontaneous). After 

chemico-mechanical preparation of the root canal, 64.5% teeth received EDTA irrigation and 

80.2% received an intra-canal dressing. 
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The majority of teeth (65.4%) had no root resorption at the time of endodontic 

treatment, while 30.9% showed resorption of less than a third of the root length and 3.7% 

showed resorption of more than a third of the root length. The quality of endodontic filling 

was considered adequate (termination within 2 mm of the radiographic apex) in 54.3% cases.  

In general, 76.5% children were cooperative during treatment, administered in at least 

two sittings (84.0%). 

AFR was 28.9%. The failure rate was higher for teeth with a GBI of >20% than for 

those with a GBI of <20% (p = 0.022), for teeth treated in multiple sittings than for those 

treated in a single sitting (p = 0.028), and for teeth restored with RMGIC than for those 

restored with CR (p = 0.006) (Figura 1). . The quality of restoration carried out with RC was 

considered adequate in 14 of the 18 teeth with the material. In contrast, only 38 of the 63 teeth 

with RMCIV presented adequate quality. There were no significant differences in the failure 

rates calculated according to the other individual and clinical parameters (Table 2).  

 

Discussion 

 

This prospective study involved an audit of the quality of endodontic treatment 

performed in primary teeth by undergraduate students at a public pediatric dental clinic. 

Assessments were made on the basis of postoperative clinical symptoms and signs on 

periapical radiographs. The overall success rate for the pulpectomies was 62.9% after 1 year 

of follow-up, with the majority of failures occurring in the first 3 months. Gingival bleeding, 

type of restorative material used, and the number of endodontic treatment sittings were 

associated with the success rate of treatments. 

According to a survey performed in Brazilian dental schools, the indications for 

pulpectomy include irreversible pulp inflammation or necrosis caused by dental trauma or 

caries.
7
 Epidemiological studies have shown that in Brazil, caries still represents an important 

public health problem, affecting children at an early age.
11

 In the present study, deep carious 

lesions were the main indication for endodontic treatment in posterior primary teeth, most of 

which presented with pulp necrosis associated with periapical/furcation involvement.   

Although there is no consensus regarding the endodontic protocol for primary teeth, 

recent studies have demonstrated the importance of using an intracanal dressing between 

sessions in order to decrease the microbial contamination of root canals.
12

 Similarly, clinical 

research has found that smear layer removal from symptomatic teeth with pulp necrosis is 

associated with a higher success rate for endodontic therapy.
1
 From these perspectives, the 



32 
 

primary tooth pulpectomy protocol taught and practiced at UFRGS contemplates the use of an 

intracanal dressing between sessions and smear layer removal using 17% EDTA in cases of 

fistula formation, suppuration, and pulp necrosis with or without furcation/periapical 

involvement.  

There was no difference in the failure rate calculated according to the use of an 

intracanal medicament or EDTA for dentin treatment after chemicomechanical preparation. 

However, there was a significant difference with regard to the number of sittings required to 

complete endodontic therapy; the failure rate was higher when two or more sittings were 

required. This was possible because two or more sittings were mostly required for challenging 

cases with severe microbial contamination and pulp necrosis, while teeth with less 

contaminated root canals (irreversible pulp inflammation) were treated in a single visit. 

The success of endodontic treatment primarily depends on appropriate restorative 

procedures that promote hermetic sealing of the cavity preparation and prevent microleakage. 

The results of a study comprising 1010 endodontically treated permanent teeth demonstrated 

that the quality of the coronal restoration was significantly more important than the quality of 

the endodontic filling, considering the apical periodontal health as an outcome.
13

  

Tooth-colored direct restorative materials such as glass ionomer cement (GIC) and 

composite resin (CR) are widely used to restore primary and permanent teeth in children and 

adolescents.
14

 GIC-based materials have several advantages, with the ease of application 

making it the most feasible for use in pediatric dentistry, particularly for uncooperative 

patients.
15

 The restoration of primary teeth after endodontic treatment is another specific 

clinical indication for the use of GICs, with GICs preferred over CRs because of a decreased 

working time with the former. 

On the other hand, CRs present higher resistance to wear, greater microhardness, and 

smoother surfaces compared with GICs, which aid in the functional recovery of caries-

affected posterior teeth and the esthetic restoration of anterior teeth. In the present study, the 

failure rate was higher when RMGIC was used than when CR was used. The superior 

mechanical properties of CRs, such as better adhesion and sealing capacities, may be 

responsible for this outcome, particularly in teeth with extensive crown loss. A recent study 

demonstrated a significantly higher risk of failure with GICs than with CRs placed in the 

posterior primary teeth of patients from poor socioeconomic backgrounds, with children 

having a history of pulpal intervention presenting a high risk of failure.
16

 

The trajectory of dental plaque from childhood to adult life has been considered a 

strong risk factor for dental diseases and problems, such as caries, failure of restorative 
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procedures, and tooth loss.
17

 GBI has been commonly used as a clinical parameter for the 

evaluation of the oral hygiene routine of patients, because gingival bleeding is an indicator of 

inadequate dental cleaning. In the present study, failure was more frequent for patients with a 

GBI of >20%. 

Overall, the quality of endodontic filling was considered adequate in 54.3% patients, 

while the overall success rate for the pulpectomies was 62.9%, which is highly unsatisfactory. 

There is no other report in the literature about the quality and outcomes of endodontic 

treatment preformed in primary teeth by undergraduate students. Basically, the principles of 

endodontic treatment in primary teeth are very similar to those for the treatment of permanent 

teeth. When compared with endodontic treatments performed in permanent teeth, the results 

of the present study showed similar findings.
18

  

Pulp therapy for primary teeth is taught in the fourth year of the undergraduate course 

at our institute. The students are taught using dummy teeth and clinical demonstrations. 

Before they can perform primary tooth pulpectomy, the students are required to fulfill all 

preclinical and clinical requirements for permanent teeth, accumulated over four semesters of 

practice. The results from the present study suggest a review of the endodontic curriculum 

requirements with regard to primary teeth and an increase in the training period at the 

preclinical and clinical levels to improve the success rate for primary tooth endodontic 

therapy performed by undergraduate students.  

With regard to the limitations of this study, it is necessary to consider the relatively 

short-term clinical follow-up. Nevertheless, the literature demonstrates that primary tooth 

pulpectomies generally fail within a short period of time, frequently in association with 

difficulties in accurate diagnosis and case selection based on the peculiarities of primary teeth, 

such as root resorption, which is frequently not detected by radiographic assessment. 

In conclusion, our data suggest that the success rate of primary tooth pulpectomy 

performed by undergraduate students is low, with the majority of failures observed in the first 

3 months after treatment. The presence or absence of gingival bleeding, type of restorative 

material, and number of sittings required for endodontic treatment may be associated with this 

success rate.  

 

Bullet points: 

 

What this paper adds? 
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To the best of our knowledge, this is the first study about the quality and outcomes of 

endodontic treatment performed in primary teeth by undergraduate students. These data are 

very important for educational institutions, because they suggest a need for the reassessment 

of curriculum requirements with regard to the endodontic treatment of primary teeth in order 

to improve the quality of education. 

 

Why is this paper important for pediatric dentists? 

 

This university-based study was conducted in a routine clinical setting and provides 

valuable information regarding the association of patient and treatment variables with the 

failure of pulpectomies performed in primary teeth by undergraduate students. 
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Table 1. Distribution of pulpectomies performed in primary teeth according to individual and 

tooth-level variables. 

 

Variables n % 

Gender   

Female 40 49.40 

Male 41 50.60 

Type of tooth    

anterior 15 18.50 

posterior 66 81.50 

Dental pain   

absent 53 65.40 

presented 28 34.60 

Tooth status   

restored 23 28.40 

carious 53 65.40 

trauma 5 6.20 

Periapical/furcation lesion   

absent 39 48.10 

present 42 51.90 

EDTA treatment   

No  28 35.44 

Yes  51 64.56 

Intra -canal medicament   

        No  16 19.80 

        Yes  65 80.20 

Quality of endodontic filling   

inadequate 37 45.70 

adequate 44 54.30 

Restorative material   

Resin 18 22.20 

RMGIC 63 77.80 

Child behavior   

cooperative 62 76.50 

non-cooperative 19 23.50 

N. appointments   

1 13 16.00 

2 or more 68 84.00 

Variables mean SD 

Age (months) 67.11 18.47 

Visible plaque index 33.70 34.34 

Gingival bleeding intex 30.11 34.38 

DMF-T 6.15 3.74 

Consult time (min) 197.16 90.01 
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Table 2. Status (%) of the pulpectomies performed in primary teeth according to clinical and 

demographic characteristics. 

 

Variables n (%) of pulpectomies Success (%) Failure (%)  *P-value 

Gender 

    Male 

    Female 

 

41 (50.6) 

40 (49.4) 

 

34 (83.0) 

29 (72.5) 

 

7 (17.0) 

11 (27.5) 

 0.640 

Age 

< 5 years 

5 years or more 

 

42 (51.85) 

39 (48.15) 

 

34 (81.0) 

29 (74.35) 

 

8 (19.0) 

10 (25.65) 

          0.665 

Dental Pain 

absent 

present 

 

53 (65.4) 

28 (34.6) 

 

41 (77.36) 

22 (78.58) 

 

12 (22.64) 

6 (21.42) 

          0.964 

Periapical/furcation lesion  

absent 

present 

 

39 (48.1) 

42 (51.9) 

 

30 (76.93) 

33 (78.58) 

 

9 (23.07) 

9 (21.42) 

          0.809 

EDTA treatment 

     Yes 

No 

 

51 (64.56) 

28 (35.44) 

 

40 (78.44) 

21 (75.0) 

 

11 (21.56) 

7 (25.0) 

          0.735 

Intracanal medicament 

Yes 

      No 

 

65 (82.2) 

16 (19.8) 

 

48 (73.85) 

15 (93.75) 

 

17 (26.15) 

1 (6.25) 

          0.049 

Quality of endodontic filling 

Adequate 

Inadequate 

 

44 (54.3) 

37 (45.7) 

 

34 (77.27) 

29 (78.37) 

 

10 (22.73) 

8 (21.62) 

          0.910 

Restorative material 

Resin 

      RMGIC 

 

18 (22.2) 

63 (77.8) 

 

18 (100.0) 

45 (71.43) 

 

0 (0.0) 

18 (28.57) 

          0.006 

Child behavior 

Cooperative 

      Non-coopearative 

 

62 (76.5) 

19 (23.5) 

 

48 (77.42) 

15 (78.95) 

 

14 (22.58) 

4 (21.05) 

          0.946 

N. appointments 

1 

      2 or more 

 

13 (16.0) 

68 (84.0) 

 

18 (100.0) 

50 (73.53) 

 

0 (0.0) 

18 (26.47) 

          0.028 

Visible Plaque index 

<20% 

      >20% 

 

32 (47.06) 

36 (52.94) 

 

25 (78.13) 

28 (77.78) 

 

7 (21.87) 

8 (22.22) 

          0.887 

Gingival bleeding index 

<20% 

      >20% 

 

39 (57.35) 

29 (42.65) 

 

34 (87.18) 

19 (65.52) 

 

5 (12.82) 

10 (34.48) 

          0.022 

DMFt 

<4 

      >=4 

 

24 (38.1) 

39 (61.9) 

 

16 (66.66) 

34 (87.18) 

 

8 (33.33) 

5 (12.82) 

          0.163 

Consult duration (min) 

Until 190 min 

      > 190 min 

 

45 (55.56) 

36 (44.44) 

 

38 (84.45) 

25 (69.45) 

 

7 (15.55) 

11 (30.55) 

          0.152 
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Figure 1. KaplanïMeier survival curves. Differences between curves were tested by the long-

rank test (significance level 5%) (A) Pulpectomies performed in primary teeth survival 

(62.9%). (B) Comparison between restorative materials. (p=0.006). (C) Comparison between 

one or more visits to perform the treatment (p=0.028). (D) Gingival Bleeding Index (GBI). 

(p=0.022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

C D 



40 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Baseada nos resultados deste estudo pôde-se concluir que: 

1. O sucesso do tratamento endodôntico em dentes decíduos está correlacionado com 

experiência de sangramento gengival, visto que pacientes com gengivite 

demonstraram mais falhas no tratamento pulpar; 

2. Os dentes endodonticamente tratados restaurados com Resina Composta (RC) 

apresentaram maior longevidade em comparação àqueles tratados com Cimento de 

Ionômero de Vidro Modificado por Resina (CIVMR). Desta maneira, ressalta-se a 

importância da escolha do material restaurador adequado para dentes decíduos com 

pulpectomia, já que este influência na durabilidade deste procedimento; 

3. Os dados sugerem ainda que o procedimento de pulpectomia em dentes decíduos 

realizados por estudantes universitários demonstrou taxas de sucesso baixas.   
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