14-16 SETEMBRO 2016 | PORTO - PORTUGAL

CEAU | FAUP - FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

PANORAMA DA PRODUQAO DE OBRAS EM TERRA CRUA
COM DESIGN CONTEMPORANEO NOS ULTIMOS 60 ANOS NO
BRASIL

PINHEIRO, Levir, RANGEL, Barbaraz+, GUIMARAES, ANA:~, SILVA, Adeildos’
lendereco de emaill, *endereco de email2, *endereco de email3
*Instituto Federal do Ceara - Brasil
**Universidade do Porto- Portugual

Tema(s): Materiais e técnicas de construgado.
Palavras-chave: Terra crua, Arquitetural, sistemas construtivos2, sustentabilidade3.

RESUMO

As construgdes tradicionais do periodo colonial brasileiro foram produzidas em sistemas
construtivos que utilizavam terra crua e madeira, por vezes, pedra em suas fundagdes, isto por
influéncia da colonizagdo portuguesa e pela abudancia do material. No inicio do século XIX,
inicia-se no Brasil declinio desses sistemas construtivos. Porém, se observa um timido retorno
em meados da década de 1960, com o projeto de um conjunto habitacional denominado
“Cajueiro Seco”, do arquiteto Acacio Borsoi, onde se retomou a utilizacdo da técnica
construtiva em taipa de mao de forma racionalizada. Neste periodo, nota-se a producdo de obras
de classe média, muitas vezes acompanhada por arquitetos, engenheiros ou mestres de obras
experientes, construidas em terra crua, visando a sustentabilidade. Ao observamos este
panorama, resolveu-se desenvolver esta pesquisa, cujo objetivo é investigar a producao de
constru¢ées em terra crua com design conteporaneo nos ultimos 60 anos no Brasil. Logo, o
método utilizado foi a realizagdo um levantamento bibliografico (portal da CAPES) e,
posteriormente, a consulta de sites de construtoras e escritorios brasileiros especializados em
produgdo construgdes em terra crua. Dentre os dados coletados, tem-se: os tipos de materiais
utilizados, 51stemas construtivos, a locallzac;ao das obras (c1dade ¢ estado), a tiplogia das obras ¢
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INTRODUCAO

O termo “construcdes em terra” abrange diversas técnicas milenares e contemporaneas como:
taipa de mao, taipa de pildo, cob, tijolo de adobe, coordwood, blocos de terra comprimidos
(BTC) e super adobe. As primeiras construgdes em terra datam de 12.000 a 7000 AC. Ha
inimeros casos de construgdes com mais de 1000 anos que resistem até os dias de hoje
(PACHECO-TORGAL ET AL, 2013). Atualmente, a terra crua esta cada vez mais sendo aceita
para moradias de baixo custo em muitos paises industrializados, como Franca, Australia,
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Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, e, em menor propor¢do, em paises do terceiro mundo
onde casas de terra continuam associadas a pobreza (LOPES E INO, 2004).

Um dos primeiros paises a empregar esta tecnologia na arquitetura contemporanea foi o Egito,
por meio do arquiteto Hassan Fathy, graduado em 1926 na Universidade do Cairo. Por questdes
ideologicas, este desenvolveu obras arquitetOnicas que permitissem o emprego de técnicas
construtivas e de materiais locais ndo industrializados, como terra, palha e pedra. Baseando-se
nos trabalhos de Hassan Fathy, o arquiteto italiano Fabrizio Carola desenvolveu trabalhos em
terra crua na Africa, os tendo iniciado em 1972. A escolha do arquiteto de trabalhar com terra
ocorreu devido a dificuldade de importar materiais convencionais como ferro ou concreto, bem
como o uso da madeira poderia contribuir para ampliacdo da desertificagdo do lugar
(GARGIULO et BERGAMASCO, 2006).

EUA e Australia sdo os paises que possuem o maior nimero de escritdrios e construtoras que
trabalham com terra crua. Os Estados Unidos se destacam por possuir uma norma especifica
para construgdo em terra. Na Europa, se destacam Inglaterra, Franca, Alemanha, Espanha e
Portugal. Dentre os grandes centros de pesquisa, ha o Plymouth University, no Reino Unido, € o
CRATerre-EAG, na Franga (DELGADO et GUERRERO, 2013). Na Alemanha, destacamos o
engenheiro Genort Minke, que vem, desde 1970, desenvolvendo obras em terra crua em
diversos paises da Europa América do Sul, Central ¢ india (MINKE, 2005). Na Espanha ¢
Portugal, que possuem casas tradicionais construidas em terra, nota-se, aos poucos, uma
retomada timida destas tecnologias. Na Espanha, ha poucas construgdes novas feitas em terra,
em sua maioria sdo residéncias feitas em blocos de solo cimento (DELGADO et GUERRERO,
2013). Em Portugal, as constru¢des contemporaneas em terra crua transitam entre o moderno e
tradicional, principalmente na regido do Alentejo, em busca de atender aos apelos de
sustentabilidade (DA PONTE, 2012). Na América Latina, temos a Rede Ibero-americana
PROTERRA, que consiste numa rede Ibero-américana formada por pesquisadores, professores,
projetistas e construtores para desenvolvimento e transferéncia de tecnologia em arquitetura e
construcdo com terra. (NEVES, 2004). Dentre os paises que apresentam normatizacdo de
construcdes em terra crua, se destacam Peru e El Salvador (DELGADO et GUERRERO, 2013).
No contexto cientifico, sdo observadas pesquisas desde os anos de 1970, por pesquisadores
turcos da Universidade Tecnologica de Istambul (ISIKA, 2008) e da Pontificia Universidade
Catolica do Peru (PUCP) (SILVEIRA, 2014). Porém, somente a partir dos anos 2000, se
percebe uma maior atengdo dos pesquisadores para o estudo da Taipa (PACHECO-TORGAL
ET AL, 2013).

Assim, compreendendo a importancia desta tecnologia, que nos paises industrializadas ja ¢ vista
como uma alternativa de construgdes de habita¢des de baixo custo propde-se o desenvolvimento
desta pesquisa, que tem como objetivo tracar um panorama histdrico das constru¢des em terra
crua contemporanea no Brasil, visando a contribuir para o seu maior desenvolvimento.

REVISAO BIBLIOGRAFICA

As técnicas construtivas em terra crua sao milenares. Em muitos paises, como € o caso do Brasil
e entraram em desuso no inicio do século XIX, com advento do cimento portland. A arquitetura
de terra chegou ao Brasil através da colonizacdo portuguesa. As principais técnicas empregadas
na época foram o adobe, a taipa de pildo e taipa de mao ou pau-a-pique (LOPES ET AL, 2013).
A taipa de pau a pique no periodo colonial era um processo construtivo utilizado pela camada
mais pobre da populagdo. A técnica consiste em fazer um painel vertical com madeiras
entrelagadas, e depois jogar o barro sobre esta trama. Diferentemente da taipa de méo, a taipa de
pilao era aplicada somente em edificios de maior prestigio, como Igrejas e Casas de Camara ou
em residéncias das classes abastadas (SILVA, 2000). A técnica consiste em socar a terra dentro
de uma armagdo de madeira chamada taipal, uma forma semelhante as utilizadas para moldar
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pecas de concreto. (MONTORO, 1994). O adobe designa uma técnica de construgdo de tijolos
de barro secos ao sol. A técnica consiste em confecionar blocos em terra crua em formas de
madeira ¢ depois e seca-los na sombra. Os tijolos podem ser usados para a construcdo de
paredes, abobadas ou cupulas (SILVA, 2000).

Além do desenvolvimento de novas tecnologias para construgdo civil, que provocaram o
abanodono da terra crua no Brasil, temos as politicas publicas de combate a doenga de Chagas.
Desde ano de 1960 o governo brasileiro, por meio do Ministério da Satide, tem adotado politicas
publicas para eliminar as casas de taipa, pois essas edificagdes sdo consideradas insalubres, pois
podem servir como criaduoro do besouro transmissor da doenca de Chagas. As primeiras a¢des
de combate iniciam no Estado de Minas Gerais, pelo Departamento Nacional de Endemias
Rurais (DNERu), depois, em 1976 pela Fundagdo Servigo Especial de Saude Publica (SESP) e,
em 1991, o combate se expande a nivel nacional com a cria¢do da Fundagdo Nacional de Saude.
O documento desenvolvido pelo Ministério da Saude, denominado “Elaboragdo de projeto de
melhoria habitacional” para o controle da doenga de Chagas apresenta um item, onde se aponta
para possiveis melhorias nas habitagdes. No caso das paredes de adobe ou alvenaria, ¢
recomendado a mantengdo. Ja as paredes de taipa, é proposta a substituigdo completa destas
(FUNASA, 2004). Outro fator observado foi o crescimento urbano, que tem reduzido a
possibilidade de coletar madeiras locais para produgao da taipa de mao (CARDOSO, 2011).

Mesmo com o declinio das técnicas construtivas tradicionais, percebe-se a partir da década de
1930, a sua retomada por arquitetos modernistas que tentavam unir a arquitetura popular com a
erudita. Lucio Costa, em 1934, projetou o Conjunto Modevale, no Estado de Minas Gerais.
Acécio Gil Borsoi, em 1963, o conjunto habitacional Cajueiro Seco, em Pernambuco, e Lina Bo
Bardi, em 1975, a Comunidade Curumim, no Estado de Sergipe. Todas as propostas se
utilizaram de técnica taipa de mao, com suas devidas adaptagdes para necessidades modernas.
Porém, somente o Cajueiro Seco foi parcialmente executado sob o regime de mutirdo
(CORREIA, 2003 et BIERRENBACH, 2008). Na década de 1970, ndo se observa a produgao
de grandes conjuntos habitacionais em terra pelo Poder Publico, somente obras pontuais de
particulares. Somente nos 1980 se vé uma retomada na producdo de conjuntos
habitacionais em taipa de mao, como o Conjunto Casa Carajas no municipio de Carajas,
no Para, ¢ casas da Caixa Economica, nas cidades de Joao Camara e Pogo Branco, Rio
Grande do Norte. Em 1990, vé-se produgdo de novos conjuntos e o desenvolvimento de
prototipos. Como protdtipo, tem-se um estudo realizado pelo SENAI em Bayeux,
Pernambuco e outro pelo Grupo de Pesquisa em Habitagdo e Sustentabilidade (HABIS) da
universidade de Sdo Paulo. Além de conjuntos habitacionais na cidade de Teresina, Piaui,
e na cidade Maracanat, Ceard (LOPES, 1998). Na década de 2000 vé-se a produgdo de
obras habitacionais em terra crua por meio das parceiras de ONGs e universidades,
financiadas por recursos nacionais e internacionais. Dentre elas destacam-se: o
assentamento rural Fazenda Pirituba, em Itapeva, Sao Paulo, produzido como tijolo
adobe (FARIA et AL), Rio de Janeiro e Paraiba, produzido com tijolo solo cimento
(MEDEIROS, 2012).

Como se observa, toda a producdo habitacional brasileira em terra crua foi sido
produzida sob o regime de mutirdo, com iniciativa do poder ptiblico ou ONGs. Nos
1970, a producao de habitagao popular ptblica utiliza-se o mutirdo como mao de obra
barata, mas sem direito a opinar sobre o projeto ou constru¢do. Em 1980, inicia a
institucionalizacdo do mutirdo, quando passa haver o didlogo entre os técnicos
contratados e comunidade beneficiaria (ABIKO e COELHO, 2006). No final dos anos
2000 tem-se o programa Minha casa, Minha Vida, que aponta duas linhas de produgao
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habitacional. Na primeira, os 6érgaos publicos cedem terrenos, organizam beneficiarios e
contratam construtoras. Na segunda, através de entidades que organizam os
beneficidrios e contratam uma assisténcia técnica, isto ¢, um arquiteto ou um engenheiro
que ira comandar o processo, que normalmente ¢ feito em regime de mutirdo
(GOVERNO FEDERAL). Assim, as habita¢des populares produzidas atualmente, que
estdo vinculadas diretamente ao regime mutirdo, tém sido construidas por ONGs, que
captam recursos nacionais ou internacionais para sua producao.

Outro fendmeno interessante ¢ o surgimento de instituigdes voltadas a pesquisa e a
difusdo das tecnologias em terra Crua a partir dos anos de 1990. Assim como a
produgdo de cartilhas na década de 2000, produzidas pelo Governo Federal. Na década
de 1990, destacamos a Associagdo Brasileira de Construtores com Terra (ABC Terra),
Centro de Pesquisas e Estudos Ambientais (CEPA), Instituto de Permacultura do
Cerrado (IPEC), Tecnologia Intuitiva e BioArquitetura (TIBA) e os Curadores da
Terra/ONG Verdever (OLIVEIRA, 2012). Dentre as cartilhas produzidas, destacam-se
0 “Curso de Bioconstrugao”, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, o qual
difunde técnicas em terra crua de superadobe, adobe, cob, taipa de mao, taipa de pildo,
solo cimento e fardos de palha (PROMPT, 2008), e a cartilha “Técnicas de construgdo”
do Ministério da Educag@o, que coloca além das técnicas atuais de alvenaria de tijolo
ceramico e concreto, a técnica da taipa de pildo como solugdo construtiva (PERREIRA,
2007).

Com o surgimento dos institutos ¢ a produgao de cartilhas pelo poder publico, nota-se a
difusdo de novas tecnologias como o tijolo de solo cimento, o cob e o superadobe. Os
tijolos de solo cimento sdo compostos por terra e cimento, € produzidos por meio de
prensa hidratlica ou manual. Apds sua compactacdo, devem passar por um periodo de
cura por 08 dias a sombra (SILVA, 2000). No Brasil, esta ¢ a Unica tecnologia
normatizada. A primeira norma de solo cimento no Brasil data de 1989, e fora
substituida em 1994 (ABNT, 1994). Apesar ser uma técnica que bem aceita no Brasil,
McGregor et al (2012) critica o uso do cimento como estabilizante do solo, pois este
tipo de aditivo contradiz o conceito de sustentabilidade empregado nas construcdes em
terra, pois o cimento tem alta energia incorporada, demorando a ser degradado. O
superadobe foi desenvolvido pelo iraniano Nader Khalili, na década de 1980, a técnica
consiste em utilizar sacos com terra comprimida para fazer paredes e coberturas. Os
sacos sao cheios com terra sobreposta, e depois compactada com pildes manuais ou
elétricos. Ao final das construgdes, as paredes terdo aproximadamente 50cm de largura
(PROMPT, 2008). Cob ¢ uma técnica de barro imido, que se desenvolveu muito no
século XV e no século XIX, no sudoeste da Inglaterra, onde onde bolas de argila imidas
sdo sobrepostas uma sobre as outras, at¢ formar uma parede. Outras técnicas similares
sao o wellerbau e os paes de barro. (MINKE, 2005). Em termos de resisténcia, os
estudos de Miccoli et al (2014) apontam que o cob apresenta a menor resisténcia a
compressao, se comparado a taipa de pilao e ao tijolo de adobe. Porém, apresenta uma
boa ductilidade devido a presenca de fibras vegetais, o que pode contribuir para sua
utilizagdo em areas com riscos de abalos simicos.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em 05 etapas, seguindo a mesma metodologia de (CANDIDO ET
AL, 2014): revisao bibliografica, levantamento de dados, constru¢do de um modelo estruturado
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para analise, analise de conteudo baseado no modelo estruturado e apresentacdo de resultados.
Para o levantamento da bibliografia, utilizou-se o Portal da CAPES, com uma busca através das
palavras-chave: taipa, adobe, terra crua, solo cimento e earth construction. Os dados foram
coletados de documentos académicos como artigos, teses, dissertacdes, livros e de sitios virtuais
de escritérios e de construtores em terra brasileiros. Dentre os dados coletados tem-se: a
quantidade de obras produzidas, técnicas construtivas utilizadas, localizacdo das obras, tiplogia
das obras, tipo de producao, e ano de construgdo.

RESULTADOS

Ao final da pesquisa, chegamos ao total de 148 obras analisadas, das quais 89 foram coletadas
na em sitios eletronicos na internet, 44 na literatura, ¢ 15 na entrevista com arquitetos e
construtoras. Na literatura, os autores que apresentaram constru¢des em terra crua no Brasil
foram: Lopes (1998); Minke (2005); Alexandria et al (2006), Faria et al (2005), Lopes et Ino
(2004) Medeiros (2012). Devido a sua grande quantidade, sua listagem ndo sera apresentada. Os
resultados foram organizados na seguinte maneira:

e Distribuigdo da producdo de obras ao longo dos anos;
e Distribuicao dos sistemas construtivos ao longo dos anos;

e Distribuicdo das tipologias arquitetonicas (Residencial, Comercial, Institucional e
Industrial);

e Distribuigdo da produgédo publica, privada e mista ao longo dos anos;
e Distribuigdo da producdo de obras por estados brasileiros.

Ao observamos a producdo em terra crua, verificamos um salto de crescimento na década de
1980 para 1990, e outro salto da década de 2000 para 2010 (ver tabela 01). O grande
crescimento na década de 1990 deve-se a criagdo de institutos de pesquisas ¢ difusdo das
técnicas. Ja o salto na década de 2000 para 2010 pode ser compreendido pelo surgimento de
construtoras como a Terra Compacta ¢ a Terra Solugdes, especializadas em construgdes em
terra crua, além da Baixo Impacto Arquitetura, que atua na produgao tijolos de adobe, e também
se especializou em projetos de arquitetura.

Ano Total %
1960 2 1,37%
1970 4 2,06%
1980 11 8,3%
1990 26 16,55%
2000 36 24.82%
2010 47 31,75%
Sem Data (SD) 22 14,86%
Total 148 99,68%

Tabela 01 - Comportamento da produgao de obras ao longo dos anos

Quanto as tipologias construtivas observadas, verificou-se a existéncia das técnicas tradicionais
brasileiras de taipa de mao, taipa de pildo, tijolo de adobe, além das técnicas como super adobe,
solo cimento, coordwood, cob e alvenaria de cupinzeiro. Os resultados apresentados computam
um total de 154, maior que o numero de obras compiladas, pois ha situagdes que uma mesma
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edificag@o possui mais de uma técnica. A taipa de mao apresentou quase 61 das obras, enquanto
que a taipa de pilao se apresentou por volta de 38 das obras. Se analisarmos cronologicamente
as obras, verifica-se que a taipa de mao prevalece com uma produgdo alta até a década de 1990,
quando comega a decair, enquanto a taipa de pildo nos anos 2000 ganha um grande impulso
(Tabela 02). A taipa de mdo aparece com uma grande produgdo nos anos iniciais, muito
provavelmente por influéncia de arquitetos renomados como Lucio Costa, Acacio Gil Borsoi e
Lina Bo Bardi, que propuseram conjuntos habitacionais utilizando taipa de mao. A sua
decadéncia como técnica construtiva pode ser compreendida devido ao combate a taipa de mao
por meio dos programas de saneamento do governo federal, intensificados a partir da década de
1990, ao surgimento de empresas especializadas em produzir taipa de pildo, e a difusdo de
outras tecnologias em terra crua, por parte de institutos especializados e por meio cartilhas do
governo federal. Além da dificuldade de conseguir madeiras locais devido ao processo
crescimento urbano das cidades. Logo, nas casas de obras dos anos 2000 que utilizaram taipa,
observa-se o uso de eucalipto e de bambu.

Técnica Construtiva 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | SD | Total
Taipa de Mo 2 4 11 25 3 11 5 61
Taipa de pilao 0 0 0 1 5 25 7 38

Adobe 0 0 1 4 6 1 5 17

Solo cimento 0 0 0 1 13 7 1 22
Super adobe 0 0 0 0 3 5 1 9
alxi(l)l(e)lrr(il;v é): Silgi?}z)eiro 0 0 0 0 2 > 0 7

TOTAL 2 4 12 31 32 54 19 154

Tabela 02 - Comportamento dos sistemas construtivos ao longo dos anos

As tipologias que apresentaram mais recorréncia ao longo dos anos foram a
habitacional, seguida da comercial e da institucional (ver tabela 03). Algumas
tipologias menos recorrentes foram colocadas na categoria outros, como obras
artisticas em taipa de pildo, prototipos desenvolvidos pelas universidades em
diversas técnicas e eventos de decoracao. No caso das obras artisticas, tem-se duas
obras da artista plastica Elisa Bracher, na década de 2010 (ver figura 01). Dentre as
obras de decoragdo, destacam-se o uso da taipa de pilao como forma decorativa em
obras no estado de Sdo Paulo como a sede do Google no Brasil (figura 02), no
evento Campinas Decor 2010 e ExpoFlora 2010. Além da tipologia industrial, que
apresentou uma unica unidade no estado do Ceara.

Tipologias 1960 | 1970 | 1980 1990 2000 | 2010 SD Total
Residencial 2 4 10 17 17 25 11 53
Comercial 0 0 1 4 11 8 10 29
Institucional 0 0 0 2 6 9 1 18
Industrial 0 0 0 1 0 0 0 1
Outros 0 0 0 2 2 5 0 9
TOTAL 2 4 11 26 36 47 22 148

Tabela 03 — Tipologias arquitetdnicas (Residencial, Comercial, Institucional, Industrial, Outros)
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Escultura Elisa Bracher

Fonte: Taipal (2015)
]

Google Brasil, Americana - SP 2015

Fonte: Taipal (2015)

Ao analisarmos a distribui¢ao das produgdes publica, privada e mista, ao longo dos anos
notou-se que o Poder Publico foi o responsavel por um pequeno numero,
considerando apenas o conjunto habitacional com uma tnica unidade computada. O
Poder Publico teve sua maior atuagdo na década de 1990, com produgdes utilizando
a taipa de mao. Nos anos posteriores, ha um desparecimento desta produgdo neste
setor (ver Tabela 04). O fato pode ser justificado devido ao fato de que, na década de
1990, as produgdes habitacionais tinham uma forte participagdo da populagdo, pois
havia sido institucionalizada a construcdo de mutirdo. Porém, no final da década de
2000, tem-se a implantagdo do programa Minha Casa Minha Vida, no qual 6rgdos
publicos tém contratado construtoras para produzir as casas, que em sua maioria
trabalham com constru¢des convencionais de tijolo, cerdmica e estrutura de
concreto. Foi percebido que a produgdo habitacional em terra crua vem sendo
assumida por ONGs, que podem acessar recursos do programa Minha casa Minha
vida, dentre outros programas nacionais € internacionais.



Apelido1, Nomel; Apelido2, Nome2; Apelido3, Nome3

Total 1960 1970 | 1980 1990 2000 2010 | SD | Total Y%
Publico 1 0 2 5 1 0 0 9 6,12%
Privado 1 4 9 14 29 41 17 115 78,23%

Misto 0 0 0 7 6 2 9 24 15,64%
TOTAL 2 4 11 26 36 43 25 148 | 100,00%

Tabela 04 - Producdo publica, privada e mista ao longo dos anos.

A producdo de obras nos estados brasileiros ao longo anos tem como o estado de
Sdo Paulo a regido com o numero maior de construcdes, tendo uma maior
expressividade nos anos 2000 (ver tabela 05). O fendmeno pode ser explicado pelo
fato de Sao Paulo concentrar duas construtoras especializadas em taipa de pildo,
uma criada em no final da década de 1990, e outra no inicio dos anos 2000.

Estado 1960 | 1970 1980 1990 | 2000 | 2010 SD Total
Ceara 1 5 9 9 24
Bahia 1 2 3
Distrito Federal 2 2
Espirito Santo 3 3
Para 1 1
Pernambuco 1 2 2 1 6
Piaui 3 4 7
Mato Grosso 2 2
Mato Grosso do Sul 1 1
Minas Gerais 1 2 1 1 2 7
Rio Grande do 1
Norte 1
Rio de Janeiro 3 7 2 2 1 15
Sao Paulo 4 22 18 7
Santa Catarina 9 9
Estado nio
identificado 3 > 8 16
Total 2 4 11 26 36 47 22 148

Tabela 05 — Comportamento da producgdo de obras por estados brasileiros

CONCLUSAO

Ao final da pesquisa, observa-se um crescimento da produgdo e ampliacdo nas possibilidades de
tipologias, o que representa uma boa aceitacdo da populagdo brasileira, contradizendo a
tendéncia de os paises pouco industrializados de repudiarem essa tecnologia, apontada por
Lopes e Ino (2004). Porém, a falta de normatizagdo das técnicas pode retardar sua difusdo e o
ritmo de crescimento de sua produgdo. A difusdo das técnicas tem gerado melhoria nas proprias
tecnologias, como foi o surgimento do solo cimento ¢ taipa de mdo mecanizada, assim como o
surgimento de mao de obra especializada no setor de projetos e construgdes. A expansdo das
constru¢des em terra crua nao foi s6 quantitiva, pois gerou o surgimento de novas areas de
aplicagdo. Até a década de 1980, observam-se construgdes habitacionais ¢ comerciais. Porém,
nas seguintes, percebe-se a ampliagdo para tipologias insticionais, industriais, obras de arte,
ganhando espago com elementos puramente decorativos em habita¢des e espacos comerciais ou
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exposigdes de decoracdo, como a Casa Cor. Por fim, a pesquisa ainda apresenta-se em aberto,
pois se acredita que amostra coletada pode ser ampliada com a entrevista de um raio maior de
arquitetos, construtores e pesquisadores, considerando que ha algumas obras que ndo foram
catalogadas na literatura, nem na internet.
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