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Adherencia de bacterias a superficies recubiertas
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_a adherencia de microorganismos sobre diferentes materiales y el desarrollo de “biofilms”
generan problemas de biocorrosién o biodeterioro de materiales, afectando el normal
funcionamiento de sistemas de distribucién de agua, equipamiento industrial o dispositivos

g biomédicos, entre otros. Diferentes técnicas se han aplicado con el objeto de evitar o disminuir el
desarrollo de biofilms, tales como la modificacién de las propiedades de superficies, la
E incorporacién de nanoparticulas y/o biocidas en recubrimientos o desarrolio de nuevos
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recubrimientos. Entre estos altimos se encuentra el grafeno (G), primer material 2D aislado y
caracterizado que exhibe propiedades fisico-quimicas inusuales y (nicas, en comparacién a su
contraparte el grafito. Desde su descubrimiento la comunidad cientifica esta trabajando en su
aplicacion en el disefio de materiales para sensado quimico-biolégico, catalisis, por mencionar
solo algunas. Pero poco se ha explorado sobre los efectos antimicrobianos que posee el G sobre
bacterias formadoras de biofilms en materiales de importancia industrial y patrimonial. El objetivo
de este trabajo fue determinar el efecto del G en la adherencia y formaciéon de biofilms de dos
cepas bacterianas, Pseudomonas sp. y Desulfovibrio vulgaris, sobre acero al carbono SAE 1010.
La pelicula de G fue obtenida y transferida por la técnica CVD (chemical vapor deposition) y la
adherencia fue estudiada mediante el empleo de microscopia electronica de barrido (MEB). Esta
técnica permitié observar la presencia de sustancias poliméricas excretadas por las bacterias y
una disminucién de la adherencia de ambas cepas bacterianas a la superficie metalica con
pelicula de G
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Micrografias de MEB de los biofilms bacterianos sobre acero SAE 1010 con y sin pelicula de G.
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