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Introducción: Estudio recientes de la reacción de electrooxidación de ácido fórmico 
(FAO) mediante la determinación simultanea de la dependencia corriente-potencial en 
estado estacionario y del cubrimiento de monóxido de carbono adsorbido COad, han 
permitido aportar nueva evidencia para la comprensión de los procesos elementales 
involucrados en las misma [1-3]. Se ha observado que la FAO sobre Pd [3] presenta un 
comportamiento cinético marcadamente diferente a los observados sobre Pt [1] y Rh [3]. 
En este contexto, en el presente trabajo se estudia la FAO sobre iridio, metal que se 
caracteriza por la adsorción de oxhidrilo OHad a bajos potenciales.   
Resultados y Conclusiones: La FAO fue estudiada en solución de 0.5 M HCOOH + 
0.5 M H2SO4 sobre una película de iridio obtenida por sputtering sobre carbón vítreo a 
25°C. Los resultados obtenidos, tanto de corriente de estado estacionario como de carga 
de electrooxidacion de COad, muestran un comportamiento similar al rodio [2].  
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Sin embargo, la mayor oxifilicidad del Ir produce una más rápida inhibición de la FAO 
debida a la electroadsorción del agua para generar OHad. Por lo tanto, la FAO sobre 
iridio está limitada entre la inhibición por formación de COad en la región de bajos 
potenciales y la electroadsorción de agua a potenciales más altos. 
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