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ANÁLISIS DEL TERRENO ENDODÓNTICO EN DIENTES EN FORMACIÓN 
*Carlos Ernesto Cejas Ruiz, Omar Gani 
Facultad de Odontología, UNC, Endodoncia

Objetivo/s Estudiar el porcentaje del volumen de vacíos en premolares inferiores obturados con técnica de cono único 
y los selladores biocerámicos Ceraseal y BioRoot, y a base de resina AH Plus; en los tres tercios del conducto radicular. 
Materiales y Métodos Se seleccionaron 30 premolares inferiores, con un solo conducto; los cuales luego de la instru-
mentación e irrigación, fueron obturados con técnica de cono único. Se dividieron en 3 grupos (n=10), según el sellador 
utilizado: a base de resina AH Plus (AH; Dentsply DeTrey, Germany), biocerámico BioRoot RCS (BR; Septodont, Fran-
ce) y biocerámico Ceraseal (CS; Meta Biomed, Korea). La cavidad de acceso fue sellada con resina y los dientes fueron 
conservados en estufa a 37º C y humedad relativa del 100%, durante 180 días. Posteriormente, cada diente fue esca-
neado usando microtomógrafo (micro-CT)  Bruker SkyScan 1272, con una resolución de 15 µm. Las imágenes fueron 
reconstruídas tridimensionalmente con el software Mimics Innovation Suite V.6. Para el análisis estadístico se utilizó el 
análisis de la varianza de un factor (Anova). Los datos fueron analizados con el software InfoStat Software (FCA-UNC, 
Córdoba, Argentina) con un nivel de significación establecido de 5%. Resultados El porcentaje promedio de volumen 
de vacíos en todo el conducto fue 0.72% con el sellador Ceraseal, 1.03% con BioRoot y 3.56% con AH Plus; con una 
diferencia estadísticamente significativa entre AH Plus respecto a BioRoot y Ceraseal (p=0.0123). En los tercios apical 
y medio no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los selladores; sin embargo, en el tercio 
coronario, el grupo AH Plus mostró diferencias significativas respecto a Ceraseal y BioRoot (p=0.0007). Conclusión/
es Todos los selladores estudiados mostraron vacíos en la obturación de los conductos radiculares de premolares in-
feriores. En los tercios apical y medio, el porcentaje de volumen de vacíos fue similar en los tres selladores evaluados, 
excepto en el tercio coronario, donde los selladores biocerámicos evidenciaron menor cantidad de vacíos respecto de 
AH Plus, teniendo en cuenta que la técnica utilizada fue la de cono único.  

Objetivo/s Incrementar el conocimiento del terreno cavitario en dientes en formación que requieren tratamiento en-
dodóntico Materiales y Métodos Para realizar 3 estudios se utilizaron 50 premolares sanos extraídos por razones 
ortodóncicas distribuidos en cinco grupos de 10 piezas, según tuvieran aproximadamente media raíz formada (grupos 
A y D); les faltara formar el ápice (grupo B) o fueran dientes formados y maduros (grupos C y E), todos seccionados 
en sentido longitudinal y buco-lingual. ESTUDIO 1. Sobre los niveles coronal, medio y apical de la pared cavitaria de 
los grupos A, B y C, se analizó con MEB la microestructura dentinaria en general y la de sus túbulos en particular. ES-
TUDIO 2. Mediante microanálisis (EDS), en los grupos A y C se analizó la mineralización dentinaria en los 3 niveles 
cavitarios y en el ESTUDIO 3, se determinó la microdureza Knoop en dos grupos: D y E. Los contrastes se hicieron 
mediante ANOVA y test post hoc de Tukey según correspondiera, fijando el nivel de significación en 0,05. Resultados 
Comparada la microestructura dentinaria entre niveles, en los grupos A y B se observó tanto inmadurez como falta de 
formación dentinaria, ya que la matriz colágena sin mineralizar abundaba a nivel apical y aun en el medio de ambos 
grupos. Se observó, además, que el número y diámetro de los túbulos decrecía significativamente de la corona al ápice 
en los tres grupos (p<0,001), lo que habla de una estrecha relación entre grado de formación radicular y madurez denti-
naria. Se comprobó, también, que a menor desarrollo radicular, mayor es el número y la luz de los túbulos. En el análisis 
mineral, la relación Ca/P fue de 1,67 en el grupo A y de 2,08 en el B, y la del Ca/F fue de 76,05 y de 122,51 respectiva-
mente, con diferencias significativas (p<0,05) en ambos casos. Respecto a la microdureza, en el grupo D (55,5 HK) fue 
significativamente mayor (p<0,05) que en el E (42,7 HK), en tanto que entre niveles, solo en el grupo D se diferenciaron 
significativamente (p<0,05). Conclusión/es La falta de formación y de madurez dentinaria en dientes en formación, 
más su reducida mineralización y dureza, hacen que la pared dentinaria y sus adyacencias actúen como un terreno 
complejo, endeble y vulnerable que requiere estudios más profundos al momento de diseñar protocolos terapéuticos.


