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RESUMO 

No âmbito da atualização do processo de homologação da Pedreira do Monte das Flores - 
Évora, como fornecedora de balastro ferroviário, procedeu-se à classificação geotécnica do 

maciço rochoso existente no local. Esta exploração possui 96,90 ha de área arrendada estando 
70,70 ha concessionados à exploração. 

Geologicamente, a área estudada pertence à Zona de Ossa-Morena (Maciço de Évora), 
enquanto parte integrante do Maciço Ibérico que constitui o setor mais ocidental e contínuo da 
Cadeia Orogénica Varisca na Europa. Também os eventos tectonotérmicos alpinos se fizeram 

sentir neste maciço de forma atenuada, permitindo a preservação da história geológica 
mesozóica [Moita, 2008]. A unidade geológica onde se insere a exploração é constituída por 

litótipos ígneos e metamórficos de idade precâmbrica e paleozóica [Andrade et al., 1976], 
denotando-se um domínio das formações de rochas eruptivas. Na área estudada ocorre um 
afloramento de quartzodiorito e granodiorito de grão médio, não porfiróide, onde os minerais 

mais representativos da rocha são o feldspato potássico, a plagioclase e o quartzo, sem 

evidenciarem qualquer orientação à vista desarmada [Moita, 2008]. 

Neste estudo fez-se a descrição geotécnica da qualidade do maciço rochoso que ocorre na 
Pedreira do Monte das Flores. Por se tratar de um sistema de classificação generalista e 

correntemente utilizado na avaliação do comportamento geomecânico dos maciços rochosos, 
utilizou-se a Descrição Geotécnica Básica (“Basic Geotechnical Description”- BGD), 
proposta pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas [ISRM, 1981]. O principal 

objetivo da aplicação desta classificação foi o de efetuar um zonamento geotécnico do maciço 
rochoso, quer do local atualmente em exploração, quer da área contígua para onde se prevê o 

alargamento da corta da exploração, com base no reconhecimento geológico e, na 
amostragem efetuada em locais selecionados para posterior realização de ensaios laboratoriais 
de caracterização mecânica. Este reconhecimento geológico de superfície permitiu identificar 

o tipo de rocha presente, determinar as características estruturais e caracterizar a alteração do 
maciço rochoso, assim como, definir as diferentes famílias de fraturas presentes e quantificar 

o espaçamento entre as descontinuidades nestas famílias. 

Com o objetivo de determinar as características mecânicas, tais como, a resistência à 
compressão uniaxial e o ângulo de atrito das fraturas, foi realizada uma campanha de ensaios 

laboratoriais e de campo, nomeadamente, o ensaio de resistência à compressão uniaxial, 
complementado pelo ensaio de carga pontual, de modo a determinar o valor daquela 

resistência. Realizou-se também o ensaio com o martelo de Schmidt dado ser um ensaio 
simples e rápido na caracterização de materiais [Pinho, 2003], que permite estimar o valor da 
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resistência à compressão uniaxial dos planos das descontinuidades do maciço rochoso (JCS), 

nos diferentes locais de amostragem. O parâmetro JCS, o coeficiente de rugosidade da 

descontinuidade (JRC) e a tensão efectiva normal (’n ), foram necessários para obter o 

ângulo de atrito das diaclases (Øpico), de acordo com o método proposto pela Sociedade 
Internacional de Mecânica das Rochas [ISRM, 1978]. 

O estudo realizado permitiu concluir que o maciço apresenta boa qualidade, em regra, 
homogénea relativamente às suas características geológicas e geotécnicas. No entanto, 
distinguem-se duas zonas, ZG1 e ZG2 (Figura 1), com base em pequenas diferenças nos 

valores da resistência à compressão uniaxial da rocha e do ângulo de atrito das fraturas. 

 
Figura 1. Zonamento geotécnico e localização da amostragem realizada. 
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