VARIABILIDAD DE RESULTADOS EN LA MODELACION NUMERICA
DE PISOS INDUSTRIALES, ALTERANDO EL MODULO DE ROTURA
DEL CONCRETO.
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RESUMEN

En esta Investigacion se realizo la modelacion

numérica de pisos industriales variando cinco B ;

modulos de rotura los cuales estan en funcién = oo | ® geometria

del modulo de elasticidad (MR= 38, 40, 42, 45, 48 P e Bl -

Kg/cm?®). Para dar alcance al proyecto se S|

establecio como carga puntual, la - A |§ [ L '

correspondiente a un vehiculo con ejes “single B » material | [ & | g‘

Wheel tandem” de (120KN), espesor de losa de I - P
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Modelar numericamente por medio de un software
basado en el metodo de elementos finitos el
comportamiento de pisos Industriales variando el

CONCLUSIONES

- Los resultados obtenidos de la modelacion

R E S U L TA DOS 042 e DR TR me permite identificar que entre mayor sea el
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BTG $ os modulo de elasticidad, el cual esta en
: E% funcion del modulo de rotura, mayores son
' E E los esfuerzos que adquiere la losa
% | simultaneamente y las deformaciones que
" oouio o roruns [“ﬂfﬂ“ﬂM M e sufre son menores.
L ESEUERZOS DE TENSION min - los resultados de los esfuerzos son
_ VIODULO DE ROTURA (Ke/Cm sensibles en un 15% al variar el modulo de
R R ' % = “ﬂ piura
T E zz 10,0428 mgﬁ ﬁ _ - Los esfuerzos maximos de tension se
i % 0,046 o . presentan en la fibra inferior de la losa y los
| | | B -0,0464 esfuerzos maximos a compresion en la fibra
EEy e T R e o 'a losa.
= i o v ForDEREDS DE COMPRESION max - Los valores de los esfuerzos maximos de
00010 OF EASTICIDAD - 200V < B compresion son mayores que los de tension,
fMl "*“ : por consiguiente la losa presentaria falla
o — E por compresion
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Results for Points:

Smax UL a amin = =-0.0711MH3
S = |:||:|:| MPa Syw= 0.013MP3 SzZ= -0.006MP3

ary= 000EMPa Syz= 0010MPa Sxx= -0000MPa
- Cix = I:H:":I*-’nm Dyy= -0.003mm Dz= 0.163mm
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