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UNA CABECITA DEMONÍACA EN VIDRIO
PROCEDENTE DE IBIZA

EncamaciónRuanot PeterHoffinann* *, JesúsM.aRincón***

RFSUMFW.- El texto describeun fragmentode cabezadevidrio hallado enIbiza. Sedocumentael análisis
químicodela piezayseproponesu posibleorigensirio.

ABS-tx4ci-.- Tite textdescribesafragmeníofa headof glassfoundin Ibiza.
ce is documentedanditspossibleSyrianorigin is proposed.

P¿IÁn.ásCuvr:Vidrio prerromano,Ibiza, Cabecita“demoníaca“, Siria.

KEYWonDs:Pre-romanglass,Ibiza, Little “demoniac” head, Syria.

“La sabiduríano la igualan,ni el oro, ni el vidrio
1 ni cabecambiarlapor vasodeoro fino”.

JobXXVIII, 17

1. INTRODUCCIÓN’

En el MuseoMonográficode Puig des Mo-
lins (Ibiza) se encuentra un fragmento de amuleto de
vidrio departicularinterésporestarinédito y porha-
bertenidola oportunidadde contarconel análisisde
la pieza graciasa la desinteresadacolaboracióndel
doctor Hoffmann y de los Laboratorios Merck de
Darmstadt(Alemania).La interpretaciónde los aná-
lisis hasido realizadaporel doctor1. MY Rincón.

La piezapolicroma, muy fragmentada,pro-
cede de excavacionesantiguasrealizadasen la Ne-
crópolisdel Puig desMolins de Ibiza. El mal estado
de conservaciónhizo que la piezapasarainadvertida
y se mezcíarajunto con las cuentasde collar tan
abundantesentrelosajuaresde losenterramientospó-
nicosde la isla.

2. DESCRIPCIóNY PARALELOS

La cabezade cejasabultadasy de ojos pro-
minentesestárealizadaen vidrio blancoopacoy los
ojos en color azul oscuro. El estadode conservación

Thechemicalanalysisofthepie-

no permitecontemplarla parteinferior del rostro, ni
la anilladesuspensión(Fig. 1).

Las medidasde lo conservadoson: altura
1,50 cm; ancho 1,45 cm. Los ojos miden 0,40cm de
diámetro.

La zonaposteriorde la cabezapennitecom-
probar que estabahuecay sugierela fabricación a

molde de la pieza.Los ojosse añadieronen el acaba-
do final (Fig. 2).

Las característicasfonnalesy especialmente
los ojos prominentescontorneadosen blancoopaco,
llevan a clasificarla piezadentrodel grupodenomi-
nado “cabezasdemoníacas”establecidopor las doc-
torasIIaevemick, “Grupo 5” (1977: 336) y Seefried,

Fig. 1.- Fotografíade un fragmentode cabezade vidrio pmcedente
del Museo Arqueológicode Puig desMolins (Ibiza). Foto Andrés
Chal.
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Fig. 2.-Detallesdelacabeza“demoníaca”.

“Tipo A” (1976: 43). La ausencia de la zona inferior
de la carano permiteotrasprecisiones.

El adorno vítreo es bastantesingular, pues
en el contextodematerialesibicencosexistesolootro
ejemplar(Haevernick 1977: 18) y prácticamenteno
existenhastael momentoen el entornoprerromano
peninsular,exceptuandoel halladoen Ampurias(Ge-
rona) (Seefried 1976: 23). No sucedelo mismo si
examinamoslosejemplaresaparecidosen otrasáreas
mediterráneas.

SegúnSeefried,los primeroscolgantesfabri-
cadosdesdeun núcleoaparecieronenla segundami-
tad del siglo VII a.C. en Egipto,Siriay Chipre y son
pequeñascabezasde“demonio” “Tipo A”.

Los ejemplos occidentalespara el tipo de
“cabezasdemoníacas”nos llevan a Cerdeña,particu-
larmentea Tharros,y a Siracusaen Sicilia, donde
existenejemplaresaparecidosen una tumbafechada

en el siglo V a.C.
Aunque Egipto fue un centroproductorde

vidrio, estetipo de colgantesno pareceque fueron
popularesen el país.Sólo unospocosse mencionan
en informesarqueológicosy en relación con el am-
plio número de productosde vidrio que vinieron de
Egipto sonpocoslos queestánen las coleccionesde
los museos.

En los últimos años los arqueólogosisraelíes
handescubiertomáscarasde vidrio enTell-Macnish,
en Gedi y Beer-Sheba.Algunasrespondenal “Tipo
A”.

Si pasamos a Siria, es en el puerto de Al-
Mina dondeWodley, segúnSeefried,hizo el más im-
portantedescubrimientode colgantesde vidrio (más
de treinta, entreéstoshabíatambien colgantesTipo
A). Wodley propone una fecha límite para estos
ejemplaresel siglo IV a.C. (Seefried 1979: 25).

La cronologíaparaestascabezasde reduci-
do tamañoes muy amplia,abarcandolos siglos VI al
IV a.C.

3, ANÁLISIS QUÍMICO

El doctorHoffmann ha realizadoel análisis
del adornovítreo ibicencopor un método Semicuan-
titativo de RayosX de fluorescenciaElectromagnéti-
ca. Las medidasencontradasdel programasecuen-
tan a 100 % del peso.Partede la materiaorgánicay
líquidosno estánmedidos(Tabla NY 1).

Lascondicionesinstrumentaleshansido:
* Se hausadouna películadeapoyo.
* El modeloderespaldousadoes el Teflón.
* Se ha decalcularel áreaefectiva(diámetro).
* El tamañoasumidodel grano= 0 micrometros.
* Restodadoes0.
* Masavista dadaes 18000.00mg/4906cm’.
* El signo < indica quela concentraciónes < lOO

ppm.
La interpretaciónde los datos realizadapor

el doctorJ. MY Rincón sedetallaen lastablasN ~II
III y IV.

De los datos químicos se obtienen las si-
guientesconclusiones:

Con respectoa la TablaN.0 1 el hechoque
másdestacaes el alto porcentajedeóxidode antimo-
nio. Este óxido desdela antiguedadha venido aña-
diéndosea los vidrios como óxido opacificante,es-
pecialmenteen vidrios sirios y egipcios(Fernández
Navarro1985).Es estimableel alto contenidode pío-
mo.

En la tabla NY III seobservaenla piezauna
gran cantidad de sulfatos.

~-t.4l

Fig. 3.- Diversostipos decabezasdemoníacas,segúnTatton-Rrown
(1981).
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Tabla1.- Resultadodelos análisisrealizadosenlos LaboratoriosMerckdeDarnistadt(Alemania).

Na2O ] MgO CaO PbO__] Fe2O3

2,3 0,9 11,7 6.5 J 3,9

5b203 P205 A1203 SiO2

8,1 3,8 7 51,2

Tabla II.- Composiciónquímicadeelementosmayontanos.

MUESTRA 1(20 1_ZnO SrO

%PESO 0,54 1 0,14 0,19

TiO2 CuO Co3O,, SO3 Cp

0,36 0,09 1,6 1,2

Tablanl.- Composiciónquímicadelos elementosintermedios.
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TablaIV.- Composiciónquímicadelos elementosminoritmios.
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Mapa dedispersióndelascabezas“demoníacas”(Dib. J.Mellado):
Tell-Abu-Hawan:8. Tell-Diemeli: 9. Cyrene.

4. CONCLUSIONES

La cabezademoníacaprocedentedeIbiza es
unapiezabastantesingulary se debeteneren consi-
deraciónen el estudiodel vidrioprerromanohispano.
Los paralelosque se desprendende la tipologíade la
piezay el análisis químiconos inducena pensaren
un origensirio o egipcio.Los pocosejemplaresegip-
cioshalladoshastael momento,situaríanla cabecita
entalleressirios y en su posiblecomercializaciónen
Ibiza(Padró1983:67-75),añadiendoun objetomása
las importacionessirias conocidas(Blázquez 1993:
41-52).

1. ibiza; 2. Ampurias:3. Tharros;4. Siracusa:5. Kyrenia:6. AI-Mina: 7.

Conrespectoa la cronologíade esteadorno,
aunqueel hallazgose encuentradescontextualizado,
los colgantes“Tipo A” de Seefriedy “Gmpo 5” de
Haevemick,como hemosdicho,sesitúandesdeel si-
glo VI al IV a.C. paradespuesdesaparecery dar paso
a colgantesdeotros tipos y con origenen talleressi-
tuadosen Cartago(Ruano1995: 193-203).Esta cro-
nología relativa sólo podrá ser confirmada con ha-
llazgosprocedentesdeexcavacionessistemáticas.

NOTA
‘Deseamosexpresarnuestroagradecimientoal Director-Conservador
del MuseoArqueológicodeIbiza, DoctorJ. H. Fernández.
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